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1
YLEISOHJEET

1.1 Soveltamisala

Niamé ohjeet koskevat nimellistiheydeltiddn enintdin
1000 kg/m* kevytbetoniharkoista muurauslaastilla
muuraamalla tai muulla vastaavalla tavalla tehtyjen
rakenteiden lujuutta, sddnkestivyyttd, pitkdaikaiskes-
tdvyyttd ja palonkestdavyyttd.

1.2 Mairitelmia

Harkkorakenne

on harkoista muurauslaastia kdyttien muurattu raken-
neosa

Muurauslaasti

on yhden tai useamman epédorgaanisen sideaineen,
kiviaineksen, veden ja joskus seosaineiden ja/tai lisd-
aineiden seos, jota kdytetddn muurattujen rakenteiden
muuraukseen, saumaukseen ja jilkisaumaukseen

Yleislaasti

on muurauslaasti 1ahinné perinteiseen muuraukseen

Ohutsaumalaasti

on ohutsaumamuuraukseen tarkoitettu muurauslaasti,
jonka suurin kiviaineksen raeckoko on enintddn 2 mm

Kevytlaasti

on muurauslaasti, jonka tiheys kuivana ja kovettunee-
na on enintdin 1300 kg/m?

Muurauslaastin puristuslujuusluokka

on kirjaimella M merkitty luokka, jonka perdssi esi-
tetddn laastille ilmoitettu puristuslujuuden keskiarvo
N/mm?*nd

Muurattu rakenne

on tiilen tai harkon ja laastin muodostama rakennus-
osa

Muuri

on tiilen tai harkon ja laastin muodostama rakenne,
jota kdytetddn muurin ominaislujuuden miérityksessi
(esim. muurin ominaispuristuslujuudelle 1 m korkea
muurattu rakenne).

Kuorimuuri

on ulkoseinidn ulkopuolinen muurattu pintarakenne,
joka on kiinnitetty rakennuksen runkoon

Rakoseini

on kahden toisiinsa sidotun muurin muodostama sei-
nirakenne, jollaisena pidetiddin myos sandwich-hark-
korakennetta

Ylityspalkki

on muuratun rakenteen aukkojen ylityksessi kiytetty
palkki, joka voi my0s toimia liittorakenteena muu-
ratun rakenteen kanssa; se on tehty terdksestd, muu-
rauskappaleista, laastista, betonista tai kevytbetonista
tai ndiden yhdistelmistd; raudoite voi olla myos jdnne-
terastd

1.3 Standardit ja merkinnit

Niissd ohjeissa viitatut standardit ja muut asiakirjat
on lueteltu liitteessé 1. Viitattaessa jdljempéna yhden-
mukaistettuun SFS-EN-tuotestandardiin tarkoitetaan
standardin viimeisintd versiota muutoksineen sellaise-
na kuin se on saatettu voimaan komission ilmoituksel-
la EU:n virallisessa lehdessi (OJ).

Niissd ohjeissa kdytetyt merkinnit on esitetty liit-
teessd 2.

1.4 Vastavuoroisuuden
tunnustaminen

Milloin niisséd ohjeissa on viitattu SFS-standardeihin
tai laadunvalvontamenettelyihin, niiden sijasta voidaan
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti
kiyttdd myods muussa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa maassa voimassa olevaa turvallisuustasoltaan
vastaavaa EN- tai muuta standardia tai laadunvalvonta-
menettelyd.




2
MUURAUSTARVIKKEET

2.1 Kevytbetoniharkot

Rakenteisiin kédytetddn SFS-késikirjan 176 mukaisia
kevytbetoniharkkoja.

Selostus:

SFS-kéisikirjassa 176 esitetddn, kuinka standardeja
SFS-EN 771-3 ja SFS-EN 771-4 sovelletaan kéiytettd-
essd nditd ohjeita sithen asti, kun muurattujen raken-
teiden suunnittelussa siirrytddn standardin EN 1996-
1-1 kdyttoon.

Kansallisessa soveltamisstandardissa SFS 7001 esi-
tetddn kansallisen standardisoinnin toimialayhteison
suositukset vaatimustasoiksi eri kdyttokohteissa mm.
standardien SFS-EN 771-3 ja SFS-EN 771-4 seki
SFS-kdsikirjan 176 mukaisille tuotteiden ominaisuuk-
sille.

2.2  Muurauslaastit

Rakenteisiin kéytetddn SFS-késikirjan 176 mukaisia
muurauslaasteja.

Muurauslaasti valitaan siten, ettd se kovettuessaan si-
too muurauskappaleet yhtendiseksi rakenteeksi.

Raudoitettuihin rakenteisiin kdytettivien laastien tulee
antaa riittavi korroosionsuoja raudoitukselle.

Selostus:

SFS-kdasikirjassa 176 esitetddn, kuinka standardia
SFS-EN 998-2 sovelletaan kéiytettiessd nditd ohjeita
sithen asti, kun muurattujen rakenteiden suunnittelus-
sa siirrytddn standardin EN 1996-1-1 kdyttoon.

Kansallisessa soveltamisstandardissa SFS 7001 esi-
tetddn kansallisen standardisoinnin toimialayhteison
suositukset vaatimustasoiksi eri kdyttokohteissa mm.
standardin SFS-EN 998-2 sekd SFS-kisikirjan 176
mukaisille tuotteiden ominaisuuksille.

2.3 Raudoitteet

Rakenteisiin kohdistuvia vetorasituksia vastaanotta-
maan kiytetddn standardin SFS 1215 mukaisia beto-
niterdksid tai standardin SFS 1259 mukaisia ruostu-
mattomia terdksid, jotka ovat ympéristoministerion
hyviksymén tarkastuselimen varmentamia. Raudoit-
teet voivat olla myos standardin SFS-EN 845-3 mu-
kaisia ohutsaumaraudoitteita edellyttden, ettd niiden
vetomurtolujuus, tartunta ja pitkdaikaiskestdvyys on
varmennettu.

2.4  Muuraussiteet

Kuorimuurin sitomiseen ja tukemiseen kdytettdvit
tarvikkeet tehdddn korroosionkestivistd materiaaleis-
ta. Niiden tulee kestdd kelpoisuuttaan menettamétti
ldmpdétilan vaihteluista johtuvat muodonmuutokset ja
muut rasitukset.

Kuorimuurin sitomiseen kdytetdin ruostumattomasta
terdslangasta taivutettuja siteitd tai ruostumattomasta
terdksestd valmistettuja nauloja. Alle 5 m:n korkeissa
kuorimuureissa voidaan kiyttdd myos vihintddn 50 pm
kuumasinkkikerroksella paillystettyja teréssiteita.

Kuorimuurin sitomiseen voidaan kiyttdd standardin
SFS-EN 845-1 mukaisia muuraussiteitd edellyttéden,
ettd niiden puristuslujuus, vetolujuus, nurjahduslu-
juus/taivutusjdykkyys ja pitkdaikaiskestdvyys on var-
mennettu.

2.5 Ylityspalkit

Rakenteisiin kdytetddn varmennetun kiyttoselosteen
mukaisia esivalmisteisia ylityspalkkeja. Rakenteisiin
voidaan myos kayttidd standardin SFS-EN 845-2 mu-
kaisia esivalmisteisia ylityspalkkeja edellyttden, ettd
niiden kantavuus, taipuma, raudoitteen korroosion-
kestdvyys sekd tarvittaessa pakkasenkestdvyys ja pa-
lonkestdvyys on varmennettu.

Selostus:

Muurattujen rakenteiden aukkojen ylityksiin voidaan
esivalmisteisten ylityspalkkien ohella kdyttdd myos
kantavina rakenteina mitoitettuja rakennuspaikalla
valmistettuja ylityspalkkeja sekd raudoittamattomia
luonnonkivikappaleita. Liscksi aukkojen ylityksiin voi-
daan kdéyttdd esivalmisteisia terds-, betoni- ja kevytbe-
tonipalkkeja, jotka on mitoitettu toimimaan kantavina
rakenteina ilman muuratun rakenteen liittovaikutusta.
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RAKENTEIDEN
SUUNNITTELU

3.1 Suunnitelmat

Suunnitelmissa esitetdin kidytettdvit harkot ja muu-
rauslaastit CE-merkintojd tai SFS-késikirjan 176
mukaisia merkintdjd noudattaen. Tavanomaisten ra-
kenteita koskevien tietojen, kuten rakennemittojen,
rakenteiden sijainnin ja hyotykuormien lisidksi suun-
nitelmissa esitetdiin tarvittavassa laajuudessa:

—  raudoitukset, niiden suojaus ja ankkurointi

—  muuraussiteiden laatu, muoto, méari ja sijoitus

—  veden- ja kosteudeneristys ja veden poistaminen

—  litkuntasaumat, niiden sijainti ja rakenne

—  harkkojen limitys

—  saumatyyppi ja sauman paksuus

—  seinien tuenta

— urat, roilot, syvennykset ja reiét

—  tyOaukot ja -saumat

— erikoisolosuhteita kuten talvimuurausta koskevat
lisdohjeet

—  tyOnaikaiset kuormat ja tuenta

3.2 Suunnitteluperusteet

3.2.1 MITOITUSMENETELMAT

Rakenteet mitoitetaan rajatilamenettelylld kohdassa
3.3 esitettyjd rakenteellisia ohjeita noudattaen.

Rakenteet suunnitellaan sekid murto- ettd kéyttoraja-
tilat huomioon ottaen.

3.2.2 YLEISET SUUNNITTELU-
PERUSTEET

Laskelmissa mittoina kéytetddn nimellismittoja. Kaik-
ki poikkileikkauksen heikennykset otetaan laskel-
missa huomioon. Kohdan 4.2 mukaisen rakosauman
ja sisddnvedetyn sauman rajamitat tdyttdvin sauman
mitaksi rakenteen leveyssuunnassa voidaan kuitenkin
otaksua rakenteen leveys.

Kun sauman sisdinveto on suurempi tai rakosauman
mitat ovat erilaiset kuin kohdassa 4.2, kidytetddn las-
kelmissa muuratun rakenteen paksuutena sauman
kohdalta mitattua paksuutta.

Muuratun rakenteen pystysaumat voidaan suunnitella
laastittomina, jos vaakasuuntaisen taivutus- ja leik-
kauskestidvyyden pienennys otetaan huomioon.

Rakenteiden jainnemitoiksi otaksutaan tukien keskioi-
den etdisyydet ja seinien ja pilarien korkeudeksi nii-
den vapaa korkeus. Jinnemitoiksi ei kuitenkaan tar-
vitse otaksua suurempaa arvoa kuin tukien vapaa véli
kerrottuna kertoimella 1,05.

Rakenteen taipuman kéyttorajatilaa vastaa arvo L/200.
Jos maanpaineen kuormittaman vaakaraudoitetun sei-
nén jannemitan L ja seinédn paksuuden h suhde L/h <
25, rakenteen katsotaan tayttdvin kéyttorajatilavaati-
muksen, ellei muodonmuutoksille aseta erityisvaati-
muksia.

3.2.3 KUORMAT

Rakenteiden laskentakuormat lasketaan niitd koske-
vien midrdysten mukaan.

Pystykuormien voidaan olettaa jakautuvan ja siirtyvin
muuratuissa seinissd kuvan 1 mukaisesti.
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Kuva 1. Pystykuormien jakautuminen seindssd.




Vaakarakenteiden tuilla sekd seinien ja pilarien ala-
pdissd kuormien voidaan otaksua jakautuvan tasan
koko tukipinnalle.

Kun vaakarakenteet siirtdvit vaakakuormat useam-
malle jaykistaville seinille, kuormien voidaan olettaa
jakautuvan jaykistédville seinille niiden jaykkyyksien
suhteessa. Tarvittaessa otetaan vaakakuormien jakau-
tumisessa huomioon jdykistidvien seinien epdsymmet-
rinen sijainti.
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Kuva 2.

Maanpainekuorman laskenta. Maanpainekuorman
laskenta-arvo on esitetty kuvassa a). Vaakaraudoi-
tetussa seindssd voidaan kdyttdd myos kuvan b)
mukaista kuorman jakautumaa.

Taivutusmomenttien ja leikkausvoimien jakautumi-
nen rakenteissa lasketaan kimmoteorian mukaan. Kun
seindrakenteita mitoitetaan tuulikuormalle, voidaan
muurattu rakenne laskea kdyttden murtoviivateoriaa.
Tarvittaessa otetaan huomioon rakenteen halkeilu ja
pakkovoimien aiheuttamat rasitukset.

Jatkuvissa rakenteissa voidaan poiketa kimmoteorian
mukaisesta taivutusmomenttien jakautumisesta enin-
tddn 20 %, kun muut voimasuureet korjataan muuttu-
nutta jakaumaa vastaaviksi.

Tavanomaisella maaperilld maanpainekuormat las-
ketaan kuvan 2 mukaisesti. Tdyttomaan tiivistimisen
vaikutus otetaan tarvittaessa huomioon.

Kuvan merkinnit ovat:

p, on maan painosta aiheutuvan maanpaineen las-
kenta-arvo (kKN/m?)

p, on pintakuormasta ja koheesiomaassa liséksi ko-
heesiosta aiheutuvan maanpaineen laskenta-arvo
(KN/m?)

H on tiyttokorkeus (m)

on pintakuorma (kN/m?)

¢ on koheesiomaan koheesio (kN/m?).

e

3.24 MUURIN AINEOMINAISUUDET

Muurin lujuusominaisuudet miiritetddan kokeellisesti
kohdan 6 mukaisesti tai suunnittelussa kiytetdén SFS-
kasikirjan 176 mukaisille muurauskappaleille ja laas-
teille esitetyistd keskiarvoista/ominaisarvoista muu-
rille médritettyjd ominaisarvoja, joiden kiyttiminen
edellyttid, ettd saumat ja limitykset tayttavit kohdassa
3.3.1 esitetyt vaatimukset.

Yleislaastilla tai ohutsaumalaastilla muuratun muurin
puristuslujuuden ominaisarvoina kdytetddn taulukon
1A arvoja kevytsoraharkoille ja taulukon 1B arvoja
hoyrykarkaistuille kevytbetoniharkoille.

TAULUKKO 1A.
Kevytsoraharkkomuurin ominaislujuudet

Ominaislujuus

Puristus f,=0,70 fCIm

Taivutuslujuus vaaka-
saumojen suuntaisessa
murtotasossa,

ks. kuva 4, tapaus 1

f,, =026 N/mm*'

Taivutuslujuus vaakasau-
mojen suuntaa vastaan
kohtisuorassa tasossa,
ks. kuva 4, tapaus 2

f,=010f

Leikkaus f, =0,06 fqm




TAULUKKO 1B.

Hoyrykarkaistun kevytbetoniharkkomuurin ominais-
Iujuudet

Ominaislujuus

Puristus f,=0,701,

Taivutuslujuus vaaka-
saumojen suuntaisessa
murtotasossa,

ks. kuva 4, tapaus 1

f, =026 N/mm?*'

Taivutuslujuus vaakasau-
mojen suuntaa vastaan

= 1
kohtisuorassa tasossa, fo=0,101,
ks. kuva 4, tapaus 2
Leikkaus f =005f

! Kiytettdessd muurauslaastia M 100/500 tai ohutsauma-
laastia, jonka leikkauslujuus (SFS-EN 1052-3) on kevyt-
soraharkkomuurille vihintddn 0,06 f_ = ja hdyrykarkaistulle
kevytbetoniharkkomuurille véhintddn 0,05 fh. Muita laasteja
kéytettdessd lujuusarvojen on perustuttava erillisiin selvityk-
siin.

Taulukon merkinnit ovat:

f, on muurin puristuslujuuden ominaisarvo

f  onvalmistajan ilmoittama kevytsorabetonin mas-
san puristuslujuuden keskiarvo

f  onvalmistajanilmoittama hoyrykarkaistun kevyt-
betonin normalisoidun puristuslujuuden keski-
arvo

f,, on taivutusvetolujuuden ominaisarvo vaakasau-
mojen suuntaisessa murtotasossa

f , on taivutusvetolujuuden ominaisarvo vaakasau-

mojen suuntaa vastaan kohtisuorassa murtotasos-

sa mutta kuitenkin enintdin murtotasossa sijait-

sevien muurauskappaleiden taivutuskapasiteetti

on leikkaustartuntalujuuden ominaisarvo, ks.

SFS-kisikirja 176.

vk

Kun muurauksessa ei kdytetd laastia pystysaumoissa,
voidaan taulukon 1 puristuslujuuden ominaisarvoja
kiyttdd paitsi silloin kun puristus on kohtisuorassa
suunnassa muurauskappaleen péitd vastaan, jolloin
laastittomien pystysaumojen vaikutus otetaan huomi-
oon pienennyskertoimella 0,5.

Kun muurauksessa ei kiytetd laastia pystysaumoissa,
voidaan taulukon 1 taivutusvetolujuuden ominaisarvo-
ja kidyttdd molemmissa suunnissa, jos symmetrisesti
vaakasaumoissa sijaitsevan raudoituksen poikkipinta-
ala on yhteensi vihintdédn 0,03 % muuratun rakenteen
poikkileikkauksen pinta-alasta. Jos timéd vaatimus ei
tdyty, tulee taulukon 1 ominaisarvoja f , pienentdd
kertoimella 0,7.

Kuva 3.

Muurin taivutuslujuus eri suunnissa:

Tapaus 1: Taivutuslujuus vaakasaumojen suuntaises-
sa murtotasossa.

Tapaus 2: Taivutuslujuus vaakasaumojen suuntaa
vastaan kohtisuorassa murtotasossa.

Raudoitetun muuratun rakenteen leikkauslujuuden
ominaisarvona f , kdytetééin taulukon 1 arvoja.

Laskettaessa lyhytaikaisen kuormituksen aiheuttamia
muodonmuutoksia muuratun rakenteen kimmokertoi-
melle kédytetdin arvoa:

E, =750 fqm kevytsoraharkoista muuratulle
rakenteelle
ja

E, = 7501 hoyrykarkaistuista kevytbetoni-
harkoista muuratulle rakenteelle

missi

f,, onvalmistajan ilmoittama kevytsorabetonin mas-
san puristuslujuuden keskiarvo
f, on valmistajan ilmoittama hdyrykarkaistun ke-
vytbetonin normalisoidun puristuslujuuden kes-
kiarvo.

Laskettaessa pitkdaikaisen kuormituksen aiheuttamia
muodonmuutoksia muuratun rakenteen kimmokertoi-
melle kédytetdédn arvoa:

E, =E/(1+®) 3.1)
missi
® = 2 kevytsoraharkoista muuratulle

rakenteelle
hoyrykarkaistuista kevytbetoniharkoista
muuratulle rakenteelle.

o =1




Muurauksen jilkeiselle kutistumalle sekd muurin kas-
tumisesta ja kuivumisesta johtuvalle kosteusmuodon-
muutokselle kdytetddn molemmille arvoa 0,6 mm/m
kevytsoraharkoilla ja 0,2 mm/m hoyrykarkaistuilla
kevytbetoniharkoilla.

Muuratun rakenteen pituuden lampotilakertoimelle
voidaan kéyttdd arvoa 6 x 10 °C-! kevytsoraharkoille
ja hoyrykarkaistuille kevytbetoniharkoille.

Raudoituksen ominaislujuutena kiytetddn alempaa
myoOtorajaa tai 0,2-rajaa ja kimmokertoimena kyseisen
terdslaadun kimmokerrointa.

3.2.5 RAKENTEIDEN VARMUUS

Kantavien rakenteiden murtorajatilatarkasteluissa las-
kentalujuus saadaan jakamalla materiaalin ominaislu-
juus taulukon 2 mukaisella materiaalin osavarmuus-
luvulla.

TAULUKKO 2.

Materiaalin osavarmuusluvut.

Materiaali Murtorajatilan materiaa-

lin osavarmuusluku

Muurattu rakenne sovel-
lettavan SFS-kisikirjan
kategorian I muuraus-
kappaleista

2,0

Muurattu rakenne sovel-
lettavan SFS-kisikirjan
kategorian II muuraus-
kappaleista

Raudoitus 1,2

3,0

Terzksisten muuraussiteiden materiaalin osavarmuus-
lukuna kiytetddn raudoituksen varmuuslukua ja ank-
kuroinnin osavarmuuslukuna muuratun rakenteen var-
muuslukua.

Kiyttorajatilatarkasteluissa osoitetaan tarvittaessa,
etteivit muodonmuutokset ja halkeamat ylitd raken-
teen kayttokelpoisuudelle asetettuja vaatimuksia tai
ole muutoin haitallisia. Kéyttorajatilatarkasteluissa
kidytetddn materiaalin osavarmuuslukuna arvoa 1,0.

3.2.6 YMPARISTORASITUKSET

Ulkoilmaa vasten sijaitsevien rakenteiden suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon ympiéristorasitukset, joita
ovat lampotilan ja kosteuden muutoksista aiheutuvat
muodonmuutokset, sade ja tuulenpaine sekd toistu-
vasta jadtymisestd aiheutuva pakkasrasitus. Ulkoiset
rasitukset riippuvat ilmastosta, rakennuksen sijainnis-
ta, muodosta ja korkeudesta seki rakenteen yksityis-
kohdista.

Viistosaderasitus riippuu ensisijaisesti seindin koh-
distuvasta tuulenpaineesta. Erityistd huomiota sa-
teenpitdvyyteen tulee kiinnittdi silloin, kun rakennus
on riystdaton, korkea tai sijaitsee avoimella paikalla.
Kuorimuurin saumat muurataan mahdollisimman tii-
viiksi. Seinédn suunnittelussa otetaan huomioon, etti
kuorimuurin ldpi saattaa padstd vettd, ja huolehditaan
veden ulosjohtamisesta.

Pakkasrasitus kohdistuu voimakkaimmin rakenteisiin,
jotka ovat alttiina runsaalle kosteudelle ja joiden lam-
potilan vaihtelut seuraavat nopeasti ulkoilman lam-
potilan vaihteluita. Pakkasrasitus otetaan huomioon
muuraustarvikkeiden valinnassa ja rakenteen suun-
nittelussa. Ulkona kiytettdvien muurauskappaleiden
ja laastin ja niistd muurattujen rakenteiden tulee olla
sadnkestdvid. Rakenteet suunnitellaan siten, ettei nii-
hin kerddnny haitallisesti vettd muista rakennusosista
ja ne eristetddn maakosteudelta.

Normaalissa kidytossd raudoitetuissa muuratuissa ra-
kenteissa kiytettidville rakenteelliselle raudoitteelle
voidaan kuvan 5 mukaisia laastikerrosten paksuuksia
pitidd asianmukaisena korroosionsuojauksena.

3.3 Rakenteelliset ohjeet

3.3.1 SAUMAT JA LIMITYKSET

Kohdassa 3.2.4 annetut lujuus- ja muodonmuutosomi-
naisuudet koskevat sellaista muuria, joka muurataan
tdysin saumoin (kuva 4 a) tai rakosaumoin (kuvan 4 b
vaatimukset tdyttden) ja jonka sauman nimellispak-
suus on enintddn 15 mm. Ohutsaumalaastia kdytettd-
essd sauman nimellispaksuus saa olla enintddn 3 mm
(yleensd sauman nimellispaksuus on 2 mm). Sauma
voi olla muurauskappaleen pinnasta sisddnvedetty
enintddn kuvan 4 ¢ mukaisesti.

Muuratussa rakenteessa kiytetddn yleensd Y2 kiven
limitystd, johon taivutusvetolujuuden ominaisarvo
vaakasaumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa murto-
tasossa perustuu. Erityistapauksissa voidaan poiketa
14 kiven limityksestd, mutta talloinkin pédllekkidisten
muurauskappaleiden porrastus on oltava vihintdidn
100 mm.

Kun kiytetddn muuta limitystapaa, paksumpaa sau-
maa tai vajaaksi jétettivid tai jalkisaumattavia saumo-
ja, muuratun rakenteen heikkeneminen otetaan suun-
nitelmissa huomioon. Seinirakenteet voidaan muurata
laastittomin pystysaumoin, jos rakenteen lujuuden
pieneneminen otetaan huomioon kohdassa 3.2.4 esi-
tetylld tavalla ja rakenne tiivistetddn pintakerroksella
kiyttokohteen edellyttamalla tavalla.




a) taysi sauma

b) rakosauma

C) sauman sisaanveto
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Kuva 4.
Tdysi sauma ja rakosauma.

3.3.2 RUNKORAKENTEET

Rakennuksen runko ja sithen kuuluvat muuratut ra-
kenteet suunnitellaan siten, ettd saavutetaan riittava
kokonaisvakavuus ja tyonaikainen vakavuus. Koh-
dan 3.4 mukainen muurattujen rakenneosien mitoitus
edellyttid, ettd rakenneosien viliset liitokset siirtdavit
kaikki vaakavoimat jaykistédville rakenteille. Jaykisti-
vit rakenteet ja liitokset tulee tarkistaa jokaisella ta-
solla védhintddn vaakakuormalle, joka on 0,5 % tasolta
siirtyvéstd pystykuormasta. Jiykistdvind rakenteina
kiytetddn yleensd levyind toimivia vili- ja yldpohjia ja
poikittaisia seinid tai ristikko- ja kehérakenteita. Run-
koon kuuluvat seinit limitetdiin toisiinsa tai sidotaan
toisiinsa raudoituksella.

Kantavan tai jaykistidvén seinédn tehollinen nimellispak-
suus t_ (ks. kaavat 3.5 tai 3.6) on vihintédn 100 mm.

Mitoitushoikkuuden tulee tiyttdd ehdon:
H/t = 30 (3.2)
missd

H, on nurjahduspituus
t  onrakenteen tehollinen paksuus.

3.3.3 ULKOSEINAT

Kuorimuuri tuetaan ja sidotaan rakennuksen runkoon
siten, ettd lampotilan ja kosteuden vaihteluista aiheu-
tuvat muodonmuutokset eivit vaurioita rakennetta.
Kuorimuuri jaetaan liikuntasaumoin sellaisiin osiin,
ettd muodonmuutokset eivét aiheuta haitallisia halkea-
mia. Liikuntasaumat sijoitetaan niihin kohtiin, joissa
muurin vapaa liikkuminen estyy, kuten nurkkiin, tai
kohtiin, joissa halkeilu on todennékéistd esimerkik-
si poikkileikkauksen muuttumisen tai heikennysten
takia. Paikallisesti halkeilua voidaan rajoittaa myds
raudoituksella. Kuorimuurin eri korkeudelta kannate-
tut tai epdjatkuviin rakenteisiin tuetut osat erotetaan
pystysuuntaisin liikuntasaumoin.

Kuorimuuri sidotaan muuraussitein rakennuksen run-
koon. Jos kuorimuurin jaykistivid vaikutusta kiyte-
tdadn hyviksi kantavan seindn mitoituksessa tai jos ra-
koseind mitoitetaan tuulikuormille jakamalla kuormaa
kummallekin kuorelle, siteiden vahimmaidismaard on
yleensi 4 kpl/m? koko seindpinnalla.

Ulkoseind suunnitellaan siten, ettei sadevesi pédse
haitallisesti tunkeutumaan seinédédn tai seinidn ldpi.
Aukkojen pielet, liittyminen muihin rakennusosiin
ja tuuletusaukot suunnitellaan niin, ettd vesi ei niiden
kautta pidse tunkeutumaan seinédin. Ulkoseinien liit-
tyminen ikkuna- ja oviaukkoihin, véli- ja yldpohjiin ja
perustuksiin suunnitellaan sellaiseksi, ettd kuorimuu-
rin ldpi mahdollisesti tunkeutunut vesi kulkeutuu ulos
vahinkoa tuottamatta.

3.34 EI-KANTAVAT VALISEINAT

Ei-kantavat viliseinit tuetaan siten, ettd saavutetaan
riittavd vakavuus vaakakuormille. Seinien suunnitte-
lussa otetaan huomioon vaakarakenteiden mahdolliset
taipumat.

3.3.5 RAUDOITETUT RAKENTEET

Raudoitteet sijoitetaan vaakasaumoihin, muuraus-
kappaleiden vaakasaumojen uriin tai erikoismuu-
rauskappaleista muodostettuihin kouruihin. Laastin
puristuslujuusluokan tulee olla vihintddan M 7,5 ulko-
na olevissa rakenteissa ja védhintddn M 5 sisitiloissa.
Raudoitteen etdisyyden rakenteen pinnasta tulee olla
vihintddn 15 mm sisétiloissa tai kun kdytetddn ruos-
tumattomasta terdksestd valmistettuja raudoitteita,
muulloin 30 mm.

Raudoitteet voidaan sijoittaa kouruun tai uraan siten,
ettd raudoitetta ympéroivin laastikerroksen paksuus
on vihintidin 15 mm, kuitenkin 10 mm kuvan 5 esitti-
missi tapauksessa.
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Kuva 5.
Raudoitustankojen sijoittaminen muurattuihin raken-
teisiin.

Raudoituksen limijatkoksia on syytd vilttdd suurimpi-
en taivutusmomenttien alueilla. Limijatkoksen pituus
on vihintddn 90 @, missd @ on raudoitustangon hal-
kaisija, ellei luotettavilla selvityksilld muuta osoiteta.

Palkkirakenteissa poikkileikkauksen tehollinen kor-
keus on enintdin 1/2 jannemitasta ja enintdéin 10 ker-
taa palkin leveys.

3.3.6 RAKENTEIDEN
MUODONMUUTOKSET

Muurattu rakenne, liitokset ja liikuntasaumat suunni-
tellaan siten, ettd kuormien, lampétilan ja kosteuden
muutoksien aiheuttamat muodonmuutokset ja halkea-
mat eivit ole haitallisia rakenteen toiminnalle tai vau-
rioita liittyvid rakenteita.

3.4 Rakenteiden mitoitus

3.4.1 KANTAVAT PYSTYRAKENTEET

3.4.1.1 Yleista

Kantavia pystyrakenteita kuormittaa niiden pystyak-
selin suuntainen kuorma ja mahdollinen vaakakuor-
ma. Raudoittamattomat muuratut seindt ja pilarit
mitoitetaan homogeenisina ja vetoa kestiméattomini.
Raudoittamattomat muuratut seinit ja pilarit voidaan
mitoittaa olettamalla ne taivutuskestdviksi vain mi-
toitettaessa niitd tuulikuormille tai vastaavanlaisille
lyhytaikaisille kuormille.

Mitoituksessa otetaan huomioon kuorman epikeski-
syys ja rakenteen hoikkuus. Seinid ja pilareita tarkas-
tellaan erillisind rakennusosina otaksumalla tuentata-
pa nivelelliseksi tai otaksumalla tuentatapa osittain tai
tdysin kiinnitetyksi (esim. kehdrakenteiden osina).

Kun seinidt ja pilarit kiinnittyvét vaakarakenteisiin,
niitd voidaan tarkastella my0os kehdrakenteen osina

ja kayttdd rakenteiden mitoituksessa tdssd ohjeessa
esitettyjd likimédédrdismenetelmid tarkempia lasken-
tamenetelmid. Tdlloin pystykuormien epikeskisyys
lasketaan kiinnitysmomenttien avulla ja nurjahduspi-
tuutena H_ kéytetédéin yleensd vihintéén 0,75-kertaista
rakenteen vapaata korkeutta.

3.4.1.2 Puristuskestiavyys

Muuratun seinén ja pilarin puristuskestdvyys N las-
ketaan kaavalla:

1-2e,/t
N, = d Af
v 1 + 0,001 (H,/t)> < (3-3)

missa
€, onnormaalivoiman ensimmdiisen kertaluvun epé-
keskisyyden laskenta-arvo

H, on nurjahduspituus

t  onrakenteen paksuus

t. onrakenteen tehollinen paksuus

A, on muuratun rakenteen nettopoikkileikkausala
f, on muurin puristuslujuuden laskenta-arvo.

Normaalivoiman ensimméisen kertaluvun epikeski-
syyden laskenta-arvo e lasketaan kaavalla:

e, = 0,05 t +e, (3.4)

missi
e, onnormaalivoiman alkuperdinen epékeskisyys.

Kun rakenteen sivusiirtymi on estetty, voidaan nur-
jahduspituutena H_ kiyttdd rakenteen vapaata korke-
utta. Kun seind on tuettu esim. poikittaisella seinilld
toiselta tai molemmilta sivuilta, nurjahduspituus H_
lasketaan kertomalla vapaa korkeus H kertoimella k ,
joka saadaan taulukosta 3, jossa L on seinin vaaka-
suora pituus.

TAULUKKO 3.
Kerroin k.
kh
L/H Molemmat sivut Toinen sivu
tuettuja? tuettu?

0,3 0,2 0,5
0,5 0,3 0,7
1,0 0,6 0,9
1,5 0,8 1,0
2,0 0,9 1,0

DL <30t

P L <15t




L <15t

NN

Kuva 6.
Seindn tuenta.
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Tehollinen paksuus t, on yksinkertaisella seindlld sen
nimellispaksuus ja pilarilla sen pienempi sivumitta.
Rakoseinilld, jotka on sidottu toisiinsa tasan koko
seindpinnalle jaetuilla muuraussiteilld siirtden seinidn
taipumasta syntyvit vaakavoimat, tehollinen paksuus
lasketaan kaavasta:

t, = NP+t (3.5)

missi
t jat, ovatrakoseinidn seindmien paksuudet.

Mielivaltaiselle poikkileikkaukselle tehollinen pak-
suus t_lasketaan kaavalla:

t = V(121 (3.6)

missd
i onjayhyyssédde tarkasteltavassa suunnassa.

3.4.1.3 Yhdistetty puristus- ja taivatuskestivyys

Ellei kiytetd tarkempia mitoitusmenetelmid, riittdd
seuraavien ehtojen tarkistaminen kun kiytetdédn kriit-
tisintd normaalivoiman ja taivutusmomentin kuormi-
tusyhdistelmaé:

a) Kun puristettua muurattua rakennetta rasittaa nor-
maalivoiman epékeskisyyttd lisddvi taivutusmoment-
ti, tarkistetaan ehto:

N, = N, +2-(A/)-(M/N) T, (3.7
missi

N, on muuratun rakenteen puristuskestéivyys kohdan
3.4.1.2 mukaisesti

N, on normaalivoiman laskenta-arvo

M, on normaalivoiman epikeskisyyttd lisddvén tai-
vutusmomentin laskenta-arvo

A, on muuratun rakenteen nettopoikkileikkausala

t  onrakenteen paksuus

f, on muurin puristuslujuuden laskenta-arvo.

b) Kun tuulikuormasta aiheutuvan taivutusmomentin
lisdksi muurattua rakenneta rasittaa normaalivoima,
joka on enintddn 50 % kohdan 3.4.1.2 mukaisesta pu-
ristuskestavyydesti, tarkistetaan ehto:

M, = M, +(e,—t/6) - N, (3.8)

missi

M, onrakenteen taivutuskestivyys kohdan 3.4.2 mu-
kaisesti

M, on tuulikuormasta aiheutuvan taivutusmomentin
laskenta-arvo (= 0,5 N)

N on normaalivoiman laskenta-arvo (= 0,5 N)

N onmuuratun rakenteen puristuskestivyys kohdan
3.4.1.2 mukaisesti

e, onnormaalivoiman ensimmaéisen kertaluvun epé-
keskisyyden laskenta-arvo

t  onrakenteen paksuus.

3.4.2 SIVUTTAISKUORMITETUT SEINAT

Kun seindéd kuormittaa pidasiassa sen tasoa vastaan
kohtisuora sivuttaiskuorma, taivutusmomenttien ja-
kautuminen voidaan laskea ortotrooppisen laatan kim-
moteoriaa tai murtoviivateoriaa soveltaen. Seinédt mi-
toitetaan siten, etteivit laskentakuormien aiheuttamat
taivutusmomentit ylitd taivatuskestdvyytta tarkastelta-
vassa suunnassa.

11
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Kun muurattua rakennetta kuormittaa tuulen aiheutta-
ma vaakakuorma, rakenteen taivutuskestivyys pysty-
suunnassa lasketaan kaavasta:

M, =, +0)W (3.9)

missi
f, on taivutusvetolujuuden laskenta-arvo vaakasau-
mojen suuntaisessa murtotasossa
o, on pystykuorman aiheuttama puristusjdnnitys,
joka lasketaan pysyvistd kuormista kéyttiden var-
muuslukua 0,9

W on poikkileikkauksen taivutusvastus.

Taivutuskestivyys vaakasuunnassa lasketaan kaa-
vasta:

M =f W

u xd2

(3.10)

missd

f , on taivutusvetolujuuden laskenta-arvo vaakasau-
mojen suuntaa vastaan kohtisuorassa murtotasos-
sa mutta kuitenkin enintdin murtotasossa sijait-
sevien muurauskappaleiden taivutuskapasiteetin
mitoitusarvo

W on poikkileikkauksen taivutusvastus.

Rakoseinilld tuulikuorman voidaan olettaa jakautuvan
seinille niiden jaykkyyksien suhteessa, kun muuraus-
siteet jaetaan koko seindpinnalle ja mitoitetaan tuulen
paineelle ja imulle.

Kun seindrakenne on vaakasuunnassa jatkuva ja sei-
nidn pituuden ja paksuuden suhde L/t on enintédén 25,
sen voidaan olettaa toimivan vaakasuuntaisena kaare-
na. Seinén taivutuskestdvyys voidaan laskea kaavalla:
M, = 0,10f t*H (3.11)
missi

f, onmuurin puristuslujuuden laskenta-arvo

t  on seindn paksuus

H on tarkasteltavan seinin osan vapaa korkeus.

Kun seinédrakenne on tuettu koko yli- ja alapinnaltaan,
seindn hoikkuus H/t on enintdén 20 ja seindd kuormit-
taa samanaikainen pystykuorma, sen voidaan olettaa
toimivan pystysuuntaisena kaarena. Jos normaalivoi-
man laskenta-arvosta koko poikkipinta-alalle laskettu
puristusjinnitys on enintiin 0,2-kertainen laskentapu-
ristuslujuus, seinén taivutuskestivyys voidaan laskea
kaavalla:

M, = 03N, (3.12)

missi

t  on seindn paksuus

N, on normaalivoiman laskenta-arvo (lasketaan py-
syvistd kuormista kéyttden kuorman osavarmuus-
lukua 0,9).

3.4.3 JAYKISTAVAT SEINAT

Jaykistdvid seinid kuormittaa niiden tason suuntainen
vaakakuorma ja mahdollinen pystykuorma. Seinét mi-
toitetaan vaakakuormien aiheuttamalle leikkaukselle
ja pystykuormalle.

Muuratun rakenteen leikkauskestivyys V, vaakasau-
mojen tasossa lasketaan kaavalla:

V, = A f,+uN, = 1,5A_f

u cc vd cc xd2

(3.13)

missi

N, onleikkautumistasoa vastaan kohtisuorassa suun-
nassa vaikuttava normaalivoiman laskenta-arvo
(lasketaan pysyvistd kuormista kédyttden kuorman
osavarmuuslukua 0,9)

A on nettopoikkileikkauksen pinta-ala, josta on vé-
hennetty vedetty osuus

f , on valmistajan ilmoittama taivutusvetolujuuden
laskenta-arvo vaakasaumojen suuntaa vastaan
kohtisuorassa murtotasossa mutta kuitenkin
enintddn murtotasossa sijaitsevien muurauskap-
paleiden taivutuskapasiteetin mitoitusarvo

p  on 0,3 kun muurauskappaleiden nimelliskuiva-
tiheys on < 500 kg/m? ja 0,5 kun muurauskappa-
leiden nimelliskuivatiheys on = 500 kg/m?>.

Tarvittaessa otetaan huomioon seinén liukuminen kos-
teuseristeen padalld.

Jaykistdvan seindn puristuskestdvyys lasketaan koh-
dan 3.4.1 mukaisesti ottamalla huomioon seinén tason
suuntainen kuorman epékeskisyys.

3.4.4 PAIKALLINEN
PURISTUSKESTAVYYS

Kun puristava voima kuormittaa vain osaa muura-
tun rakenteen pinnasta, voidaan rakenteen pinnassa
puristuslujuuden laskenta-arvona kiyttdd korotettua
arvoa, jos on olemassa edellytykset puristusrasituk-
sen jakaantumiseksi alkuperdistd pintaa suuremmalle
alalle.

Kuorman oletetaan jakaantuvan kuvan 7 mukaisesti
siten, ettd tan o = 0,5.
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Kuva 7. Faikallinen puristus.

Paikallinen puristuskestdvyys N, lasketaan kaavalla:

N u = Aco fcd BV(AI/ACO) = kAco f

Ri cd

(3.14)

missd
A_ ~on kuormitetun pinnan ala

A, on kuormituksen jakaantumispinnan ala

f, onmuurin puristuslujuuden laskenta-arvo
k  on 1,5 kun muurauskappaleiden nimelliskuiva-
tiheys on = 500 kg/m? ja 2,0 kun muurauskappa-

leiden nimelliskuivatiheys on > 500 kg/m?.

Kaavan kiyton edellytyksend on (ks. kuva 7), etti:

—  jakaantumispinnan painopisteen tulee olla kuor-
mittavan voiman vaikutussuoralla;

—  kuormitetun pinnan ja jakaantumispinnan valilld
ei rakenteessa saa olla heikennyksii.

3.4.5 RAUDOITETUT MUURATUT
RAKENTEET

3.4.5.1 Mitoitusperusteet

Raudoituksella voidaan lisdtd muuratun rakenteen
taivutus- ja vetokestidvyyttd ja estdd rakenteen hauras
murtuminen. Raudoituksen toiminta ja raudoitetun ra-
kenteen ominaisuudet riippuvat muurauskivien, laas-
tin ja raudoitteen aineominaisuuksien lisdksi ndiden
vilisesti tartunnasta sekd raudoituksen korroosiosuo-
jasta.

Raudoitusta kiytetddn yleensd palkkirakenteissa muu-
rin aukkojen yldpuolella ja sivuttaiskuormitetuissa,
laattana toimivissa seinissd. T#lloin rakenteet mitoi-
tetaan taivutusmomentille, leikkausvoimalle ja ndiden
aiheuttamalle raudoituksen ankkurointivoimalle.

3.4.5.2 Taivutuskestiivyys

Raudoitetun muuratun rakenteen (ks. kuva 8) taivutus-

kestdvyys M lasketaan kaavalla:

M, = 0.85A df, = af bd (3.15)

missa

A on vetoraudoituksen poikkileikkausala

b on poikkileikkauksen leveys

d  on poikkileikkauksen tehollinen korkeus

£, on muurin puristuslujuuden laskenta-arvo tarkas-
teltavassa suunnassa

W on terdksen laskentalujuus

o on 0,4 kun seki vaaka- ettd pystysaumoissa kay-
tetddn laastisaumaa ja 0,3 kun vain raudoituksen
suuntaisissa saumoissa kiytetddn laastisaumaa.

—
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Kuva 8.
Vaakaraudoitetun muuratun seindin poikkileikkaus-
arvot taivutuksessa.

3.4.5.3 Leikkauskestivyys

Taivutusraudoitetun muuratun rakenteen leikkauskes-
tdvyys V, lasketaan kaavalla:

V,=14-B,-bd-f, (3.16)
missd

b on poikkileikkauksen leveys

d on poikkileikkauksen tehollinen korkeus

f,  onvalmistajanilmoittama taivutusvetolujuuden

laskenta-arvo vaakasaumojen suuntaa vastaan

kohtisuorassa murtotasossa mutta kuitenkin

enintddn murtotasossa sijaitsevien muuraus-

kappaleiden taivutuskapasiteetin mitoitusarvo
B, on kerroin, joka on esitetty taulukossa 4.

Leikkauskestivyyttd tarkistettaessa voidaan laskenta-
kuormat, joiden etdisyys a tuen reunasta on pienempi
kuin 2d, kertoa luvulla 0,5 - a/d.

TAULUKKO 4.
Kerroin 3,
B,
. Vaaka- ja Vain rau-
Harkkotyyppi pysty- doituksen
laastisauma suuntainen
laastisauma
Umpiharkko 1,0 0,7
Reikiharkko 0,4 0,3

3.4.5.4 AnkKkurointikestivyys

Raudoitteen vetorasitus tarkasteltavassa poikkileik-
kauksessa on tarkasteltavan kohdan taivutusmomentin
ja leikkausvoiman aiheuttamien rasitusten summa,
joka tarkistetaan kaavalla:

F,, = V,+M,/(0,85d) (3.17)

missi

v, on poikkileikkauksen leikkausvoiman lasken-
ta-arvo

M, on poikkileikkauksen taivutusmomentin las-
kenta-arvo

d on poikkileikkauksen tehollinen korkeus.

Raudoitteen vetovoimaa ei kuitenkaan tarvitse otaksua
taivutusmomentin kannalta maardavissa leikkauksissa
esiintyvid arvoja suuremmaksi.

Suoran harjatangon ankkurointikestdvyys F_laske-
taan kaavalla:

Fbu = fbu u lb (3.18)
missa
f, on ankkurointilujuuden laskenta-arvo, joka on

harjatangoilla (ASOOHW ja B600KX)
1,5 N/mm? muurauslaastilla, jonka puristus-
lujuusluokka on vihintddin M 7,5
ja
1,0 N/mm? muurauslaastilla, jonka puristus-
lujuusluokka on vihintddn M 5
u on raudoitustangon ymparysmitta
1 on ankkurointipituus
(= 10 @ jossa @ on tangon halkaisija).




3.4.6 MUURAUSSITEET

Kuorimuurin muuraussiteet mitoitetaan tuulenpaineen
ja imun aiheuttamalle puristukselle ja vedolle. Ku-
van 9 mukaisesti ankkuroidun ruostumattomasta tai
kuumasinkitysti terdksestd valmistetun, halkaisijal-
taan 4 mm muuraussiteen vetokestivyytend kiytetddn
laskenta-arvoa 0,8 kN ja puristuskestivyytend lasken-
ta-arvoa 0,4 kN, kun laastin puristuslujuusluokka on
vihintddn M 5.

Muiden muuraussidetyyppien veto- ja puristuskes-
tavyys madritetddn standardin SFS-EN 845-1 mukai-
sesti.

Muuraussiteiden ankkurointi muihin kuin muurattui-
hin rakenteisiin suunnitellaan kyseisid rakenteita ja
kiytettdvaid sidetyyppid koskevien ohjeiden mukaan.
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Kuva 9.

Esimerkki kuorimuurin muuraussiteestd

Muuraussiteiden suunnittelussa otetaan huomioon
kuorimuurin toistuvat 1impd- ja kosteusliikkeet. Mo-
lemmista péistddn kiinnitettyjen terdssiteiden katso-
taan kestdvin muodonmuutosrasitukset, jos niiden
vapaa pituus on:

1 = 0,2 ¢,H) (3.19)
missd

1 on muuraussiteen vapaa pituus

@, on muuraussiteen halkaisija
H on kuorimuurin korkeus.

Jos muuraussiteen pituus on titd pienempi, kdytetddn
pystysuuntaisen liikkeen sallivaa kiinnitysta.

4

RAKENTEIDEN
VALMISTUS

4.1 Yleista

Muurattu rakenne tehdédén piirustusten ja muiden ra-
kennusasiakirjojen mukaisesti.

4.2  Muuraustydn johtaminen

Muuraustyostd vastaavalla henkilolld tulee olla teh-
tavidn riittavd koulutus, taito ja kokemus. Hén pitdéd
huolta suunnitelmien noudattamisesta ja tyon laadusta
rakennustyon eri vaiheissa.

4.3  Muuraustarvikkeiden
sdilytys tyomaalla

Muuraustarvikkeet sdilytetddn siten, ettd ne pysyvit
kiyttokelpoisina. Ne suojataan sateelta, maakosteu-
delta, lialta ja muilta vahingollisilta vaikutuksilta.
Lisiksi huolehditaan siitd, etteivit eri laadut sekoitu
keskenddn.

4.4 Muuraus

441 LIMITYS

Ellei suunnitelmissa toisin mainita, pééllekkdiset
muurauskappaleet limitetdén toisiinsa yleensd 2 kiven
limitykselld.

44.2 SAUMAT

Rakenteet muurataan tdysin saumoin (kuva 4 a) tai
rakosaumoin (kuva 4 b) tai suunnitelmien mukaisin
erikoissaumoin. Rakosaumaa kiytetddn vain raken-
teissa, joiden paksuus on vihintddn 200 mm. Sauma
voi olla muurauskappaleen pinnasta sisdidn vedetty
enintddn kuvan 4 ¢ mukaisesti, ellei piirustuksissa
toisin mainita. Vaaka- ja pystysaumojen nimellispak-
suus on yleislaastia kdytettdessd 10 mm ja ohutsauma-
laastia kdytettdessd 2 mm, ellei suunnitelmissa toisin
mainita. Sdin rasitukselle alttiissa ja runkorakenteisiin
kuuluvissa rakenteissa kiinnitetdédn erityistd huomiota
saumojen tiiveyteen.
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Kun laastiin lisdtddn tyomaalla lisdaineita, tulee ra-
kennuspaikalla olla laastin valmistusta ja kédyttod kos-
keva ohje.

4.4.3 MUURAUSSITEIDEN JA
RAUDOITTEIDEN
SIJOITTAMINEN RAKENTEISIIN

Muuraussiteet ja raudoitteet sijoitetaan rakenteisiin
suunnitelmissa merkittyihin kohtiin siten, ettd kohdis-
sa 3.3.5 ja 3.4.6 annetut vaatimukset tidytetddn.

444 TYON TARKKUUS

Seindn ja pilarin yld- ja alapéddn keskipisteiden yh-
dyslinja saa poiketa pystysuorasta enintdin H/150 ja
yhdyslinjasta mitattu kiyryys saa olla enintédin H/250,
missd H on rakenteen vapaa korkeus.

Tuilla saa seinidn ja pilarin vaakasuora poikkeama
suunnitellusta keskilinjasta olla enintdidn t/20, missa t
on muuratun rakenteen paksuus.

4.4.5 MUURAUKSEN YKSITYISKOHTIA

Uria, roiloja ja syvennyksid, joiden syvyys ylittdd
20 mm ja leveys 50 mm, saadaan tehdi vain piirustuk-
sissa esitetylld tavalla.

44.6 TALVIMUURAUS

Talviolosuhteiden katsotaan vallitsevan, kun ilman
lampotila ajoittainkin laskee alle 0 °C. Talldin tyon
suoritukseen, rakennustarvikkeiden siilytykseen ja
varastointiin, tyon jirjestelyyn sekd muuratun raken-
teen suojaamiseen kiinnitetddn erityistd huomiota.
Muurauskappaleet eivit saa olla mirkid, jdisid tai lu-
misia. Tarvittaessa ne voidaan lammittai.

Talviolosuhteissa kéytetddn talviolosuhteisiin tarkoi-
tettuja muurauslaasteja. Muurauslaastissa ei saa olla
jadpaloja eikd jdisid osa-aineita. Tarvittaessa muu-
rauslaastin sekoitukseen kéytetddn lammitettyéd vetti.
Lampimid muurauslaasteja kiytettdessd tulee ottaa
huomioon laastin nopea jaykistyminen. Valmiin muu-
rauslaastin lampotila ei saa ylittdd +40 °C ja laastin
sekoituksessa kdytettivin veden ldmpdétila ei saa ylit-
tdad +60 °C. Mikili muurauksessa kéytetddn erityisesti
talvimuuraukseen kehitettyji muurauslaasteja, tulee
laastin valmistajan esittdd ohjeet laastin kédytostd pak-
kasrajoineen. Ohjeiden tulee perustua tutkimustulok-
siin laastin toimivuudesta talviolosuhteissa.

Talviolosuhteissa muuraustyo tehdién ja rakenne suo-
jataan siten, ettd muurauslaastin lampétila pysyy niin
kauan 0 °C:n yldpuolella, ettei veden jadtyminen enidd
vaurioita laastia tai laastin ja muurauskappaleen vilis-
té tartuntaa.

Muurauslaasti saa jadtyd vasta kun muurauskappaleen
imu on pienentidnyt laastin vesipitoisuuden riittdvin
alhaiseksi tai kun laasti on kovettunut niin pitkéén,
ettd se on saavuttanut riittdvin lujuuden ennen jddty-
mista.

Muuraussementtilaasteilla jadtymisen kannalta riit-
tavin pieneksi vesipitoisuudeksi voidaan katsoa 6 %
kuivapainosta. Veden imeytyminen muurauslaas-
tista muurauskappaleisiin selvitetddn kokeellisesti
tai muulla luotettavalla tavalla. Rakenteen sulaessa
muurin lujuudeksi saa olettaa enintddn 40 % laskenta-
lujuudesta.

Muuraussementtilaastien voidaan katsoa saavuttaneen
jadtymisen kannalta riittdvin lujuuden vesimédris-
td riippumatta kun ne ovat kovettuneet yli 0 °C:een
ldmpdétilassa vihintddn 3 vuorokautta. Muurauslaastin
lampotilaa seurataan luotettavalla tavalla. Rakenteen
sulaessa muurin lujuudeksi saa olettaa enintidéin 60 %
laskentalujuudesta.

447 RAKENTEEN TYONAIKAINEN
SUOJAAMINEN

Muurattu rakenne suojataan tyonaikaisilta vahingol-
lisilta rasituksilta ja likaantumiselta. Vahingollinen
rasitus voi olla esim. vastamuuratun rakenteen kastu-
minen sateen, lumen, sulamisveden seké betoniraken-
teiden valun ja kastelun vaikutuksesta tai liian nopea
tai epdtasainen kuivuminen ja ldmpidminen.

44.8 RAKENTEEN KUORMITTAMINEN

Muotit ja tuet tehddédn niin, ettei muuratuissa raken-
teissa tapahdu haitallisia muodonmuutoksia. Tukira-
kenteet saa purkaa ja rakennetta kuormittaa vasta, kun
muurattu rakenne on saavuttanut riittdvin lujuuden.
Rakenteen lujuutta voidaan arvioida laastin lujuuden
kehittymisen perusteella. Kovettumisnopeus riippuu
veden imeytymisestd muurauskappaleisiin ja lampo-
tilasta.

Riittdavin lujuuden kehittymiseen tulee kiinnittii eri-
tyistd huomiota talviolosuhteissa.




5
LAADUNVALVONTA

5.1 Yleista

Muurattujen rakenteiden kelpoisuuden varmistami-
seksi valvotaan rakenteiden ja niihin kidytettdvien ra-
kennustarvikkeiden laatua.

5.2 Aineiden ja tarvikkeiden
laadunvalvonta

Aineiden ja tarvikkeiden laadunvalvonta kasittdd muu-
rauskappaleiden, muurauslaastien ja niiden osa-ainei-
den seki raudoitteiden ja muiden tarvikkeiden valmis-
tajan ja kdyttdjan suorittaman laadunvalvonnan.

Aineiden ja tarvikkeiden valmistaja valvoo tuotteiden

laatua (ks. luku 2):

— SFS-kisikirjan 176 soveltamisalan mukaisille tuot-
teille ko. kisikirjan edellyttamalld tavalla

— SFS-EN tuotestandardin mukaisille tuotteille CE-
merkinnén edellyttamalld tavalla

— muille tuotteille ympiristoministerion hyviksy-
min tarkastuselimen antamien ohjeiden mukai-
sesti.

Rakennuspaikalla rakennustarvikkeet tarkastetaan sil-
maméadrdisesti ja varmistetaan, etti ne vastaavat suun-
nitelmia ja ettd niiden kelpoisuus kohdan 6 mukaisesti
tayttyy. Tuotteissa ja pakkauksissa olevat valmistus-
merkinnit otetaan talteen.

5.3 Rakenteiden valmistuksen
valvonta

Rakenteiden valmistuksen valvonta kisittdd tyon val-
vonnan sekd mahdolliset ennakkokokeet ja tyonaikai-
set kokeet.

Muuraustyosti vastaava henkil6 valvoo, ettd muuraus-
tyo tehdidn riittdvilld ammattitaidolla kohdassa 4 an-
nettujen ohjeiden ja suunnittelijan antamien ohjeiden
mukaisesti.

Muuratun rakenteen lujuusominaisuudet selvitetdin
ennakkokokein, jos kidytetddn SFS-kisikirjasta 176
poikkeavia muurauskappaleita tai muurauslaasteja
taikka laastin lisdaineita, joiden ominaisuuksia ei tun-
neta tai jos kiytetddin rakenteiden mitoituksessa téstd
ohjeesta poikkeavia mitoitusarvoja. Ennakkokokeet
tehddidn kohdan 7 mukaisesti. Ennakkoon selvitetdidn
tarvittaessa myos muuratun rakenteen muut ominaisuu-
det, kuten sididnkestdvyys ja kosteustekninen toiminta.
Ennakkokokeiden koekappaleet tehdéin kaytettaviksi
aiotuista rakennustarvikkeista. Ennakkokokeita tdy-
dennetdin tarvittaessa tyonaikaisilla kokeilla.

6

RAKENTEIDEN
KELPOISUUS

Muurattujen rakenteiden kelpoisuus osoitetaan aineis-
ta ja tarvikkeista, suunnittelusta ja rakenteiden valmis-
tuksesta ndissd ohjeissa edellytetyn aineiston perus-
teella. Kelpoisuuden osoittaminen voi perustua myos
ennakkokokeista ja nditd tdydentédvistd tyonaikaisista
kokeista kéytettidvisséd olevaan aineistoon.

Aineiden ja tarvikkeiden kelpoisuus katsotaan yleensi

hyviksyttiviksi, jos

— ne ovat luvussa 2 esitettyjen vaatimusten mukaisia
ja

— eiole ilmennyt syyti epdilld aineiden ja tarvikkei-
den laatua.

Muussa tapauksessa kelpoisuus arvostellaan rakennus-
paikalta otetuista ndytteistd hyviksytyssd koetuslaitok-
sessa tehtyjen kokeiden perusteella. Niytteet otetaan
ja kokeet tehdddn SFS-kisikirjan 176 edellyttamélla
tavalla siind laajuudessa kuin valmistettavan rakenteen
kannalta arvioidaan tarkoituksenmukaiseksi.

Rakenteissa kdytettivien muuraussiteiden osalta riit-
tad yleensd, ettd ne tarkastetaan silmdmaédrdisesti ja
todetaan niiden tdyttivdn kohdan 2.4 mukaiset edel-
Iytykset.
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7

8

MUURIN LUJUUS-
OMINAISUUKSIEN
KOKEELLINEN
MAARITTAMINEN

7.1 Yleista

Rakenteiden suunnittelussa kiytettdvit muurin lu-
juusominaisuudet voidaan médrittdd muuratuilla koe-
kappaleilla. Kokeet voidaan tehdd yhté laastin koos-
tumusta, muurauskappaleen tyyppid ja muuraustapaa
koskien tai laajempina soveltuvuuskokeina.

7.2 Kokeiden maira

Kokeiden maédrd riippuu halutusta tulosten tarkkuu-
desta ja tulosten kidyttdalueen laajuudesta. Ominai-
suuksien madrittamiseksi tehdddn vdhintddan kolme
koetta kullakin tarkasteltavalla materiaaliyhdistelmal-
14. Koetulosten tilastollista tarkastelua varten tarvitaan
vihintddn kuusi samanlaista koetta.

7.3 Koejdrjestelyt

Koejirjestelyt tehdéén siten, ettd koekappaleille tuleva
rasitus vastaa riittdvilld tarkkuudella muurin rasitusta
rakenteessa. Kokeet tehdéédn niitd koskevien standar-
dien mukaisesti. Rakennekokeiden yhteydessd méaéri-
tetddn tarvittavassa laajuudessa kdytettdvien muuraus-
kappaleiden ja muurauslaastien ominaisuudet.

7.4 Koetulosten tarkastelu

Ominaislujuudet lasketaan koetuloksista kdyttdmail-
la alitusosuutta 5 % ja hyviksymistodennidkdisyytta
50 %. Jos koetuloksia on tilastollisen tarkastelun edel-
Iyttdima maérd, ominaislujuus lasketaan koetuloksista
madritettyd keskiarvoa ja keskihajontaa kdyttden. Jos
koetuloksia ei ole riittdvisti keskihajonnan midritti-
miseksi, muurin lujuuden hajonnaksi voidaan yleenséa
otaksua 15 % keskiarvosta. Ominaislujuutta ei saa kui-
tenkaan tdlloin otaksua pienintd yksittdistd koetulosta
suuremmaksi. Muurin muodonmuutosominaisuudet
mddritetddn koetulosten keskiarvona. Rakennekokei-
den yhteydessi tehtivien muurauskappaleiden ja muu-
rauslaastin testitulosten perusteella médritetddn ndiden
laadunvalvonnassa tarvittavat ominaisuudet.

PALOTEKNINEN
MITOITUS

8.1 Mitoitusperusteet

Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin
sen perusteella, miten ne kestdvit paloa. Rakennus-
osiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla
merkinngilld:

R kantavuus
E tiviys
I  eristivyys

Rakennusosan vaatimustenmukaisuus osoitetaan ko-
keellisesti, laskennallisin menetelmin tai kohdan 8.2
taulukkomitoituksen avulla.

Rakennusosat tehdédin sellaisista rakennustarvikkeis-
ta, ettd ne tayttivit kussakin kiyttotavassa tarvikkeille
asetetut luokkavaatimukset.

Selostus:

Rakennusosiin kohdistuvat palonkestdvyysvaatimuk-
set ja rakennustarvikkeiden luokkavaatimukset on
esitetty Suomen rakentamismdidrdyskokoelman osissa
El, E2, E4 ja E9.

8.2 Palonkestivyyden
taulukkomitoitus

Aukkoryhmiin 1 tai 2 kuuluvista kevytbetoniharkoista
muurauslaastilla muurattujen seinien eri palonkestd-
vyysluokkia vastaavat minimimitat on esitetty taulu-
koissa 5 ja 6.

Mitoitushoikkuuden tulee tdyttdd ehdot:

HO/ t = 27 kantaville muuratuille rakenteille
(3.20)

H/t, = 40 kantamattomille muuratuille
rakenteille

missa
H_  on nurjahduspituus
t  onrakenteen tehollinen paksuus.




TAULUKKO 5.

Kevytsoraharkoista (nettokuivatiheys < 1000 kg/m*) muuratun seindn minimipaksuus (mm) eri palonkestidvyys-
luokissa EI (osastoiva kantamaton rakenne), REI (osastoiva kantava rakenne) ja R (kantava osaston sisdinen
rakenne).

Muuratun seindn minimipaksuus (mm)
Palonkestivyysluokka,
palonkestoaika 30 60 90 120 180 240
(minuutteina)
EI 70 70 100 100 120 150
REI 100 100 120 150 200 200
R! 100 125 150 200 240 290

! Seinin pituus vihintddn 1 m.

TAULUKKO 6.

Hoyrykarkaistuista kevytbetoniharkoista (400 kg/m? < bruttokuivatiheys < 650 kg/m*) muuratun seindn minimi-
paksuus (mm) eri palonkestivyysluokissa EI (osastoiva kantamaton rakenne), REI (osastoiva kantava rakenne)
ja R (kantava osaston sisdinen rakenne).

Muuratun seindn minimipaksuus (mm)
Palonkestivyysluokka,
palonkestoaika 30 60 90 120 180 240
(minuutteina)
EI 68 68 88 100 120 150
REI 100 100 100 150 200 200
R! 100 125 150 200 240 290

! Seinén pituus vihintddn 1 m.

19



20

Liite 1

VIITTAUKSET

SFS-kisikirja 176 ~ Muuratut tuotteet

SES 7001

SFS-EN 1996

SFS-EN 771-3

SFS-EN 771-4

SFS-EN 845-1

SFS-EN 845-3

SFS 1215

SES 1259

Muuratuille tuotteille eri kédyttokohteissa vaadittavat ominaisuudet ja
niille asetetut vaatimustasot

Eurokoodi 6 — Muurattujen rakenteiden suunnittelu

Muurauskappaleiden spesifikaatiot —
Osa 3: Betoniharkot (normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaines)

Muurauskappaleiden spesifikaatiot —
Osa 4: Hoyrykarkaistut kevytbetoniharkot

Muurattuja rakenteita tdydentdvien tuotteiden spesifikaatiot —
Osa 1: Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, kannakkeet ja konsolit

Muurattuja rakenteita tdydentdvien tuotteiden spesifikaatiot —
Osa 3: Harkkosauman raudoiteterdsverkot

Betoniterdkset — Hitsattava kuumavalssattu harjatanko ASOOHW

Betoniterikset — Kylmdmuokattu ruostumaton harjatanko B600KX
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MERKINNAT
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on muuratun rakenteen nettopoikkileikkausala

on nettopoikkileikkauksen pinta-ala, josta on
vihennetty vedetty osuus

on kuormitetun pinnan ala
on kuormituksen jakaantumispinnan ala
on vetoraudoituksen poikkileikkausala

on muuratun rakenteen kimmokerroin lyhyt-
aikaisille kuormille

on muuratun rakenteen kimmokerroin pitki-
aikaisille kuormille

on suoran harjatangon ankkurointikestivyys

on tarkasteltavan seinin osan vapaa korkeus,
tayttokorkeus (m)

on nurjahduspituus
on rakenteen taivutuskestavyys

on normaalivoiman epikeskisyyttd lisddvin
taivutusmomentin laskenta-arvo

on muuratun rakenteen puristuskestivyys
on normaalivoiman laskenta-arvo
on paikallinen puristuskestiavyys

on poikkileikkauksen leikkausvoiman lasken-
ta-arvo

on poikkileikkauksen taivutusvastus

on kuorman etdisyys tuesta

on poikkileikkauksen leveys

on koheesiomaan koheesio

on poikkileikkauksen tehollinen korkeus

on normaalivoiman ensimmadisen kertaluvun
epikeskisyyden laskenta-arvo

on normaalivoiman alkuperdinen epikeskisyys
on muurin puristuslujuuden ominaisarvo
on muurin puristuslujuuden laskenta-arvo

on kevytsorabetonin massan puristuslujuuden
keskiarvo

on hoyrykarkaistun kevytbetonin normalisoi-
dun puristuslujuuden keskiarvo

on ankkurointilujuus

on taivutusvetolujuuden ominaisarvo vaaka-
saumojen suuntaisessa murtotasossa

xdl

xk2

xd2

b

b,

q
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on taivutusvetolujuuden laskenta-arvo vaaka-
saumojen suuntaisessa murtotasossa

on taivutusvetolujuuden ominaisarvo vaaka-
saumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa murto-
tasossa mutta kuitenkin enintifin murtotasossa
sijaitsevien muurauskappaleiden taivutuskapa-
siteetti

on taivutusvetolujuuden laskenta-arvo vaaka-
saumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa murto-
tasossa mutta kuitenkin enintddn murtotasossa
sijaitsevien muurauskappaleiden taivutuskapa-
siteetin mitoitusarvo

on leikkaustartuntalujuuden ominaisarvo
on terdksen laskentalujuus
on jayhyysside tarkasteltavassa suunnassa

on paikallisen puristuskapasiteetin yldrajan
kerroin

on vapaan korkeuden pienennyskerroin kun
seind on tuettu esim. poikittaisella seindlld

on muuraussiteen vapaa pituus
on ankkurointipituus

on maan painosta aiheutuvan maanpaineen las-
kenta-arvo

on pintakuormasta ja koheesiomaassa lisdksi
koheesiosta aiheutuvan maanpaineen laskenta-
arvo

on pintakuorma

on seinin paksuus

on rakenteen tehollinen paksuus

ovat rakoseinin seindmien paksuudet
on raudoitustangon ymparysmitta

on raudoitetun muuratun rakenteen taivutus-
kestdvyyden yldrajan kerroin

on raudoitetun muuratun rakenteen leikkaus-
kestdvyyden pienennyskerroin (reikien ja laas-
tisaumojen vaikutus)

on pystykuorman aiheuttama puristusjannitys
on kitkakerroin

hiipumaluku

on raudoitustangon halkaisija

on muuraussiteen halkaisija
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