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ALLMÄNNA 
ANVISNINGAR 

1.1 Tillämpningsområde 

Dessa anvisningar gäller hållfasthet, väderbeständig-
het, hållbarhet och brandbeständighet hos konstruktio-
ner, som tillverkas av lättbetongblock med en nomi-
nell täthet av högst 1000 kg/m3 murade med murbruk 
eller som gjorts på ett annat motsvarande sätt. 

1.2 Defi nitioner 

Blockkonstruktion 

är av block med murbruk murad konstruktionsdel 

Murbruk 

är en blandning av en eller fl era oorganiska bindeme-
del, stenmaterial, vatten och ibland tillsatsmaterial 
och/eller tillsatsmedel som används till murning av 
murade konstruktioner, fogning och efterfogning 

Murbruk för normal användning 

är murbruk avsedd närmast till traditionell murning 

Tunnfogsbruk 

är murbruk avsedd till tunnfogsmurning, vars stenma-
terials största kornstorlek är högst 2 mm 

Lättmurbruk 

är murbruk vars torrdensitet i härdat tillstånd är höst 
1300 kg/m3 

Murbrukets tryckhållfasthetsklass 

är med bokstav M markerad klass, vilket efterföljs av 
för murbruket angiven tryckhållfasthets medelvärde i 
N/mm2 

Murad konstruktion 

är konstruktionsdel, som består av tegel eller block 
och murbruk 

Mur 

är konstruktion, som består av tegel eller block och 
murbruk, och som används vid bestämning av murens 
karakteristiska hållfasthet (t.ex. för murens karakteris-
tiska tryckhållfasthet en 1 m hög murad konstruktion) 

Skalmur 

är ytterväggens utvändiga murade fasadkonstruktion, 
som har fästats i byggnadens stomme 

Hålmur 

är väggkonstruktion, som består av två i varandra fast-
bundna murar, med sådan avses även sandwich-block-
konstruktion 

Överliggare 

är balk, som används vid övergång av konstruktionens 
öppningar, och vilken kan även fungera som förbands-
konstruktion tillsammans med den murade konstruk-
tionen; den är tillverkad av stål, murstenar, murbruk, 
betong eller lättbetong eller av kombination av dessa; 
armeringen kan bestå även av spännstål 

1.3 Standarder och beteckningar 

Standarder och övriga dokument, till vilka i dessa an-
visningar hänvisas, har uppräknats i bilaga 1. Då det 
nedan hänvisas till en harmoniserad SFS-EN-produkt-
standard, avses standardens senaste version med revi-
deringar såsom den har satts i kraft genom kommissio-
nens tillkännagivande i EU:s offi ciella journal (OJ). 

Beteckningarna i dessa anvisningar återges i bilaga 2. 

1.4 Ömsesidigt accepterande 

Då i dessa anvisningar har hänvisats till SFS-standar-
der eller kvalitetskontrollsystem, kan i stället för dem 
enligt principen för ömsesidigt accepterande användas 
även i ett annat Europeiska ekonomiska gemenskapens 
medlemsstat gällande till säkerhetsnivån motsvarande 
EN-standard eller annan standard eller kvalitetskon-
trollsystem. 
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MURNINGSVAROR 

2.1 Lättbetongblock 

I konstruktioner används lättbetongblock i enlighet 
med SFS-handbok nr 176. 

Förklaring: 

I SFS-handboken nr 176 anges, hur standarderna 
SFS-EN 771-3 och SFS-EN 771-4 tillämpas, då dessa 
anvisningar används, tills man övergår vid dimensio-
nering av murade konstruktioner till användning av 
standarden EN 1996-1-1. 

I den nationella tillämpningsstandarden SFS 7001 
anges den nationella standardiseringens branschor-
ganisations rekommendationer till kravnivåer i olika 
bruksändamål bl. a. för produktegenskaper i enlighet 
med standarderna SFS-EN 771-3 och SFS-EN 771-4 
samt SFS-handbok nr 176. 

2.2 Murbruk 

I konstruktioner används murbruk som överensstäm-
mer med SFS-handbok nr 176. 

Murbruket väljs så, att den vid härdning förbinder 
murstenarna till en enhetlig konstruktion. 

Murbruk i armerade konstruktioner bör ge tillräcklig 
korrosionsskydd för armeringen. 

Förklaring: 

I SFS-handboken nr 176 anges, hur standarden SFS-
EN 998-2 tillämpas, då dessa anvisningar används, 
tills man övergår vid dimensionering av murade kon-
struktioner till användning av standarden EN 1996-
1-1. 

I den nationella tillämpningsstandarden SFS 7001 
anges den nationella standardiseringens branschor-
ganisations rekommendationer till kravnivåer i olika 
bruksändamål bl. a. för produktegenskaper i enlighet 
med standarden SFS-EN 998-2 samt SFS-handbok 
nr 176. 

2.3 Armeringsenheter 

Dragspänningar, som konstruktionen utsätts för, tas 
med armeringsstål som överensstämmer med standar-
den SFS 1215 eller rostfritt stål som överensstämmer 
med standarden SFS 1259, vilka har certifi erats av 
kontrollorgan, som godkänts av miljöministeriet. Ar-
meringsenheterna kan bestå även av tunnfogsarmering 
som överensstämmer med standarden SFS-EN 845-3 
förutsatt, att deras brotthållfasthet vid dragning, vid-
häftning och beständighet har certifi erats. 

2.4 Murkramlor 

Varor till bindande och stödande av skalmur tillverkas 
av korrosionsbeständigt material. De bör utan att mis-
ta sin duglighet tåla av temperaturvariationer orsakade 
deformationer och övriga påverkningar. 

Till bindandet av skalmuren används murkramlor till-
verkade av rostfri ståltråd eller spik tillverkade av rost-
fritt stål. I skalmurar med höjd under 5 meter kan an-
vändas även murkramlor av stål varmförzinkade med 
minst 50 μm skikt. 

Till bindandet av skalmuren kan användas murkram-
lor i enlighet med SFS-EN 845-1 förutsatt, att deras 
tryckhållfasthet, draghållfasthet, knäckningshållfast-
het/böjstyvhet och beständighet har certifi erats. 

2.5 Överliggare 

I konstruktioner används förtillverkade överliggare 
som överensstämmer med certifi erad bruksanvisning. 
I konstruktioner kan även användas förtillverkade 
överliggare i enlighet med standarden SFS-EN 845-2 
förutsatt, att deras bärförmåga, nedböjning, armering-
ens korrosionsbeständighet samt vid behov frostbe-
ständighet och brandbeständighet har certifi erats. 

Förklaring: 

Vid övergång av murade konstruktionens öppningar 
kan vid sidan av förtillverkade överliggare även an-
vändas på byggplatsen tillverkade överliggare samt 
oarmerade naturstenar vilka har dimensionerats som 
bärande konstruktioner. Därtill kan vid övergång av 
öppningar användas förtillverkade stål-, betong- och 
lättbetongbalkar, som har dimensionerats att fungera 
som bärande konstruktioner utan förbandsinverkan 
med den murade konstruktionen. 



Figur 1.  Fördelningen av vertikallast i vägg. 
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DIMENSIONERING AV 
KONSTRUKTIONER 

3.1 Handlingar 

Block och murbruk, som används, anges i handling-
arna med iakttagande av beteckningarna i CE-märken 
eller i SFS-handboken nr 176. Utöver sedvanliga upp-
lysningar, som gäller för konstruktioner såsom kon-
struktionsmått, konstruktioners läge och nyttolaster, 
anges i planerna vid erforderlig omfattning: 
–  armeringarna, deras skyddande och förankring 
–  murkramlornas typ, form, antal och placering 
–  vatten- och fuktisolering och avlägsnandet av 

vatten 
–  rörelsefogar, placering och konstruktion 
–  blockens överlappning 
–  fogtyp och fogens tjocklek 
–  väggars stödande 
–  fåror, slitsar, utskärningar och hål 
–  arbetsöppningar och -fogar 
–  tilläggsanvisningar för specialförhållanden 

 såsom vintermurning 
–  laster och stödande under uppbyggnad 

3.2 Dimensioneringsgrunder 

3.2.1 DIMENSIONERINGSMETODER 

Konstruktioner dimensioneras med gränstillståndsme-
toden med iakttagande av konstruktiva anvisningar i 
punkt 3.3. 

Konstruktioner dimensioneras med beaktande av så-
väl brott- som bruksgränstillstånd. 

3.2.2 ALLMÄNNA DIMENSIONERINGS-
GRUNDER 

I beräkningarna används de nominella måtten som 
mått. Alla försvagningar i tvärsnitt beaktas i beräk-
ningarna. Vid strängmurning och indragen fog kan 
fogmåttet i konstruktionens breddriktning antas vara 
lika med konstruktionens bredd förutsatt, att fogens 
gränsmått enligt punkt 4.2 uppfylls. 

Är fogindragningen större eller strängmurningens 
gränsmått avviker från de i punkt 4.2 angivna måtten, 
tillämpas i beräkningarna som den murade konstruk-
tionens mått tjocklek, som mätts vid fogen. 

Vertikalfogarna i en murad konstruktion kan projek-
teras med stötfogsfri murning, om minskningen i den 
horisontala bärförmågan vid böjning och skjuvning 
beaktas. 

Konstruktioners spännvidd antas vara avstånd mellan 
stödens mittpunkter och väggarnas och pelarnas höjd 
antas vara deras fria höjd. Som spännvidd behöver 
dock inte större värde antas än stödens fria mellanrum 
multiplicerad med 1,05. 

Mot bruksgränstillståndet för konstruktions nedböj-
ning svarar värdet L/200. Om spännvidden L i hori-
sontalt armerad vägg, som belastas av jordtryck, och 
väggens tjocklek h har förhållandet L/h � 25, anses 
konstruktionen uppfylla kravet på bruksgränstillstån-
det, om inte särskilda krav ställs på deformationerna 

3.2.3 LASTER 

Konstruktioners dimensioneringslaster räknas i över-
ensstämmelse med de bestämmelser, som gäller för 
dem. 

Det kan antas att den vertikala lasten fördelar sig och 
upptas i väggar i enlighet med fi gur 1. 



Figur 2. 
Beräkning av jordtryckslast. Det beräknade värdet 
för jordtryckslasten har angetts i fi gur a). I horison-
talt armerad vägg kan även lastens fördelning enligt 
fi gur b) användas. 

Beteckningarna i fi guren är: 
p1  är dimensioneringsvärdet för det av jordens vikt 

föranledda jordtrycket (kN/m2) 
p2  är dimensioneringsvärdet för det av ytlasten och i 

kohensionsmark dessutom av kohesionen föran-
ledda jordtrycket (kN/m2) 

H är påfyllningshöjden (m) 
q är ytlasten (kN/m2) 
c är kohesionsmarkens kohesion (kN/m2). 

a)

b)

Brottillstånd  p1 p2 

friktionsmark  6,5H  0,5q 
kohesionsmark  18H  1,6q–1,3c 

Brukstillstånd  p1 p2 

friktionsmark  5,4H  0,3q 
kohesionsmark  18H  q–2c 

Brottillstånd  p1 p2 

friktionsmark  3,3H  0,5q 
kohesionsmark  9H  1,6q–1,3c 

Brukstillstånd  p1 p2 

friktionsmark  2,7H  0,3q 
kohesionsmark  9H  q–2c 

6 I horisontala konstruktioners stöd samt nedtill i väggar 
och pelare antas lasterna fördela sig jämnt över hela 
stödytan. 

Då horisontala konstruktioner överför horisontalkraf-
terna på fl era avstyvande väggar, kan lasterna antas bli 
fördelade på avstyvande väggar i proportion till de-
ras styvheter. Vid behov beaktas avstyvande väggars 
osymmetriska placering vid fördelning av vågräta las-
ter. 

Fördelning av böjmoment och skjuvkrafter i konstruk-
tioner räknas på grundvalen av elasticitetsteorin. Då 
väggkonstruktioner dimensioneras mot vindkraft, kan 
den murade konstruktionen beräknas med brottlinje-
teori. Vid behov beaktas konstruktionens sprickning 
och inverkan av påverkningar, som orsakas av tvångs-
krafter. 

I kontinuerliga konstruktioner kan avvikelse från böj-
momentens fördelning enligt elasticitetsteorin göras 
så, att momenten ändras med högst 20 %, om de öv-
riga kraftstorheterna korrigeras så att de motsvarar den 
förändrade fördelningen. 

På vanlig mark beräknas jordtryckslasterna i enlighet 
med fi gur 2. Vid behov beaktas inverkan av tillpack-
ning av fyllnadsjord. 

3.2.4 MURENS MATERIALEGENSKAPER 

Murens hållfasthetsegenskaper bestäms genom prov-
ning i enlighet med punkt 6 eller det vid projektering 
används karakteristiska värden som bestäms för muren 
från för murstenar och murbruk i överensstämmelse 
med SFS-handbok nr 176 angivna medelvärden/ka-
rakteristiska värden. Användning av karakteristiska 
värden förutsätter, att fogarna och överlappningarna 
uppfyller kraven i punkt 3.3.1 

Som karakteristiskt värde på en murad konstruktions 
tryckhållfasthet används värden i tabell 1A för lätt-
klinkerblock och värden i tabell 1B för härdade lätt-
betongblock. 

TABELL 1A. 
Karakteristiska hållfastheter för en murad konstruk-
tion av lättklinkerblock 

Karakteristisk 
hållfasthet 

Tryck fck = 0,70 fqm

Böjdraghållfasthet i brottni-
vå parallellt med ligg fogar, 
se fi gur 4, fall 1 

fxk1 = 0,26 N/mm2 1

Böjdraghållfasthet i brottni-
vå vinkelrätt mot ligg fogar, 
se fi gur 4, fall 2 

fxk2 = 0,10 fqm 1 

Skjuvning fvk = 0,06 fqm 



a)

b)

Figur 3. 
Murens böjdraghållfasthet i olika riktningar. 
Fall 1: Böjdraghållfasthet i brottnivå parallellt med 
liggfogar. 
Fall 2: Böjdraghållfasthet i brottnivå vinkelrätt mot 
liggfogar. 

7TABELL 1B. 
Karakteristiska hållfastheter för en murad konstruk-
tion av härdade lättbetongblock 

Karakteristisk 
hållfasthet 

Tryck fck = 0,70 fb

Böjdraghållfasthet i brott-
nivå parallellt med ligg-
fogar, se fi gur 4, fall 1

fxk1 = 0,26 N/mm2 1 

Böjdraghållfasthet i brott-
nivå vinkelrätt mot ligg-
fogar, se fi gur 4, fall 2 

fxk2 = 0,10 fb 
1

Skjuvning fvk = 0,05 fb 

1  Vid användning av murbruk M 100/500 eller tunnfogsbruk, 
vars skjuvhållfasthet (SFS-EN 1052-3) är för en murad kon-
struktion av lättklinkerblock minst 0,06 fqm och för en murad 
konstruktion av härdade lättbetongblock minst 0,05 fb. Då öv-
riga murbruk används, skall hållfasthetsvärden basera sig på 
särskilda utredningar. 

Beteckningarna i tabellen är: 
fck är karakteristiskt värde för murens tryckhållfast-

het 
fqm  är tryckhållfasthetens medelvärde för lättklinker-

betongens massa 
fb är den normaliserade tryckhållfasthetens medel-

värde för härdad lättbetong 
fxk1 är karakteristiskt värde för murens böjdraghåll-

fasthet i brottnivå parallellt med liggfogar 
fxk2 är karakteristiskt värde för murens böjdraghåll-

fasthet i brottnivå vinkelrätt mot liggfogar, men 
dock högst bärförmågan vid böjning hos murste-
nar, som befi nner sig i brottnivån 

fvk är karakteristiskt värde för murens skjuvhållfast-
het, se SFS-handboken nr 176. 

Då murning utförs med stötfogsfri murning, kan ka-
rakteristiska värden i tabell 1 användas, utom då 
tryckkraften är vinkelrätt mot murstenens ända, varvid 
effekten av ofyllda stötfogar beaktas genom reduk-
tionsfaktorn 0,5. 

Då murning utförs med stötfogsfri murning, kan vär-
dena i tabell 1 användas i båda riktningar, ifall tvär-
snittsarean hos den symmetriskt liggande armering 
i liggfogarna är totalt minst 0,03 % av den murade 
konstruktionens tvärsnittsarea. Om detta krav inte 
uppfylls, bör de karakteristiska värdena fxk2 i tabell 1 
reduceras med faktorn 0,7. 

Som karakteristiskt värde för skjuvhållfasthet fvk 
hos armerad murad konstruktion används värdena i 
tabell 1. 

Vid beräkning av deformationer orsakade av en kort-
varig belastning används för den murade konstruktio-
nens elasticitetsmodul värdet 

Ec  =  750 fqm för murad konstruktion 
  av lättklinkerblock 
och 

Ec  =  750 fb för murad konstruktion 
  av härdade lättbetongblock 

där 
fqm är av tillverkaren angiven tryckhållfasthetens 

medelvärde för lättklinkerbetongens massa 
fb är av tillverkaren angiven normaliserade tryck-

hållfasthetens medelvärde för härdad lättbetong. 

Vid beräkning av deformationer orsakade av en lång-
varig belastning används för den murade konstruktio-
nens elasticitetsmodul värdet 



8 Ecc  =  Ec /(1 + �)  (3.1) 

där 
� =  2 för murad konstruktion av lättklinkerblock 
� =  1 för murad konstruktion av härdade 
  lättbetongblock. 

Både för krympning efter murningen och för fuktrö-
relser som förorsakas av att muren blir våt och tor-
kar används värdet 0,6 mm/m för lättklinkerblock och 
0,2 mm/m för härdade lättbetongblock. 

Som värde för en murad konstruktions värmeutvidg-
ningskoeffi cient kan användas 6 x 10–6 °C–1 för lätt-
klinkerblock och härdade lättbetongblock. 

Som värde för armeringens karakteristiska hållfasthet 
används den lägre sträckgränsen eller 0,2-gränsen och 
som värde för elasticitetsmodul värdet för den ifråga-
varande stålkvalitetens elasticitetsmodul. 

3.2.5 KONSTRUKTIONERS SÄKERHET 

I bärande konstruktioners brottgränstillståndsbetrak-
tanden erhålls dimensioneringshållfastheten genom 
att materialets karakteristiska hållfasthet divideras 
med materialets partialkoeffi cient i tabell 2. 

TABELL 2. 
Partialkoeffi cienter för material. 

Material 
Materialets partialko-
effi cient vid brott-
gränstillstånd 

Murad konstruktion av 
murstenar i kategori I 
i SFS-handboken, som 
tillämpas

2,0

Murad konstruktion av 
murstenar i kategori II 
i SFS-handboken, som 
tillämpas 

3,0

Armering 1,2

Som materialets partialkoeffi cient hos murkramlor av 
stål används armeringens partialkoeffi cient och som 
partialkoeffi cient för förankring används den murade 
konstruktionens partialkoeffi cient. 

Genom bruksgränstillståndsbetraktanden påvisas vid 
behov, att deformationerna och sprickorna inte över-
skrider de krav, som ställts på konstruktionens an-
vändbarhet eller annars är menliga. Vid bruksgränstill-
ståndsbetraktanden används värdet 1,0 för materialets 
partialkoeffi cient. 

3.2.6 MILJÖPÅVERKNINGAR 

Vid projektering av konstruktioner, som ligger mot 
uteluft bör man beakta miljöpåverkningar, vilka är av 
temperatur- och fuktighetsvariationer orsakade defor-
mationer, regn och vindtryck samt av upprepande ned-
frysning orsakad frostpåverkning. Yttre påverkningar 
beror på klimat, konstruktionens läge, form och höjd 
samt på konstruktionens detaljutformning. 

Påverkning av slagregn beror i första hand på vind-
trycket mot väggen. Speciell uppmärksamhet bör 
fästas på regntäthet då byggnaden är utan taklist, hög 
eller ligger på ett öppet ställe. Fogarna i skalmuren 
muras så täta som möjligt. Vid projektering av en vägg 
beaktas, att vatten kan trängas genom skalmuren, och 
det ombesörjes att vattnet leds ut. 

Frostpåkänningen riktas värst på konstruktioner, vilka 
är utsatta för stor fuktighet och temperaturvariationer 
i vilka följer snabbt variationer i utelufts temperatur. 
Frostpåkänningen beaktas vid val av material för mur-
verk och vid projektering av konstruktionen. Murste-
nar och murbruk och av dem murade konstruktioner, 
som används utomhus bör vara väderbeständiga. Kon-
struktionerna projekteras således, att det inte menligt 
uppsamlas vatten i dem ur andra konstruktionsdelar 
och att de isoleras från markfukt. 

I normalt bruk kan brukskiktets tjocklekar i fi gur 5 
anses vara ändamålsenlig korrosionsskydd för den 
konstruktiva armeringen som används i murade kon-
struktioner. 

3.3 Konstruktiva anvisningar 

3.3.1 FOGAR OCH ÖVERLAPPNINGAR 

De i punkt 3.2.4 anvigna hållfasthets-deformations-
egenskaperna gäller för en sådan mur, som muras med 
helt fyllda fogar (fi gur 4 a) eller med strängmurning 
(uppfyllande krav i fi gur 4 b) och vars nominella fog-
tjocklek är högst 15 mm. Då tunnfogsbruk används får 
den nominella fogtjockleken vara högst 3 mm (nor-
malt är fogens nominella tjocklek 2 mm). Fogen kan 
vara indragen från murstenens utsida högst i enlighet 
med fi g. 4 c. 

I murad konstruktion används normalt en ½ stens 
överlappning. Det karakteristiska värdet för murens 
böjdraghållfasthet i brottnivå vinkelrätt mot liggfogar 
baserar sig på detta. I specialfall kan man avvika från 
en ½ stens överlappning, men även i detta fall skall 
överlappningen hos på varandra liggande murstenar 
vara minst 100 mm. 



Figur 4. 
Helt utfylld fog och strängmurning. 

a)  helt utfylld fog b)  strängmurning 

c)  indragen fog 
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Då annan typ av överlappning, tjockare fog eller in-
dragna fogar eller efterfogning används, beaktas den 
murade konstruktionens försvagning i planerna. Vägg-
konstruktioner kan utföras med stötfogsfri murning, 
om hållfasthetsreduktionen i konstruktionen beaktas 
på det sättet, som anges i avsnitt 3.2.4 och konstruk-
tionen tätas med ett ytskikt på ett sätt som förutsätts av 
bruksändamålet. 

3.3.2 STOMKONSTRUKTIONER 

Konstruktionens stomme och därtill hörande murade 
konstruktioner projekteras således, att det uppnås 
tillräcklig totalstabilitet och stabilitet under arbetsut-
förande. Dimensionering av murade konstruktioner i 
överensstämmelse med punkt 3.4 förutsätter, att alla 
horisontella krafter överförs till avstyvande konstruk-
tioner av förband mellan konstruktionsdelar. Avsty-
vande konstruktioner och förband bör kontrolleras 
på alla nivåer minst mot en horisontell last, som är 
0,5 % av den vertikala lasten, som överförs från nivån. 
Som avstyvande konstruktioner används normalt mel-
lan- och vindsbjälklag och tvärliggande väggar, vilka 
fungerar som skivor eller fackverks- och ramkonstruk-
tioner. Väggar, som tillhör stommen hopmuras i för-
band eller förbinds med armering. 

En bärande eller avstyvande väggs nominella tjocklek 
te (se formlerna 3.5 eller 3.6) är minst 100 mm. 

Dimensionsslankhet bör uppfylla villkoret: 

Ho / te  �  30  (3.2) 

där 
Ho är knäckningslängd 
te är konstruktionens effektiva tjocklek. 

3.3.3 YTTERVÄGGAR 

Skalmuren stöds och förankras i konstruktionens 
stomme således, att av upprepande temperatur- och 
fuktrörelser förorsakade deformationer inte skadar 
konstruktionen. Skalmuren indelas med rörelsefogar i 
sådana delar, att deformationerna inte orsakar menliga 
sprickor. Rörelsefogarna placeras vid sådana ställen, 
där murens fria rörelse hindras, såsom vid hörn, el-
ler ställen där sprickning är sannolik till exempel då 
tvärsnittet ändras eller på grund av försvagningar. Lo-
kalt kan sprickning begränsas även genom armering. 
Skalmurens delar, som är stödda på olika nivåer eller 
på icke kontinuerliga konstruktioner, avskiljs med ver-
tikala rörelsefogar. 

Skalmuren förankras i konstruktionens stomme med 
murkramlor. Om skalmurens avstyvande effekt utnytt-
jas vid dimensionering av en bärande vägg eller om en 
hålvägg dimensioneras för vindlaster genom att för-
dela last på bägge skal, är murkramlornas minsta antal 
normalt 4 st/m2 på den totala väggytan. 

Ytterväggen projekteras således, att regnvattnet inte 
kan menligt tränga in i väggen eller genom väggen. 
Öppningars kanter, anslutning till andra konstruktio-
ner och ventilationsöppningar projekteras på ett sådant 
sätt, att vattnet inte kan genom dem tränga in i väggen. 
Ytterväggars anslutning i fönster- och dörröppningar, 
i mellan- och vindsbjälklag och i grundmuren projek-
teras på ett sådant sätt, att vattnet, som eventuellt har 
trängt genom skalmuren, härleds ut utan att det orsa-
kar skador. 

3.3.4 ICKE BÄRANDE MELLANVÄGGAR 

Icke bärande mellanväggar stöds således, att det upp-
nås tillräcklig stabilitet mot horisontella laster. Vid 
projektering av väggar beaktas horisontala konstruk-
tioners eventuella nedböjningar. 

3.3.5 ARMERADE KONSTRUKTIONER 

Armeringen placeras i liggfogar, i murstenarnas fåror 
i liggfogarna eller av specialmurstenar utformade käl. 
Murbruket bör vara minst av hållfasthetsklass M 7,5 i 
konstruktioner utomhus och minst M 5 inomhus. Ar-
meringens avstånd från konstruktionens yta bör vara 
minst 15 mm inomhus eller då det används av rostfritt 
stål tillverkade armeringsenheter, i övrigt 30 mm. 



Figur 5. 
Armeringsstängernas placering i murade konstruk-
tioner. 
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Armeringen kan placeras i käl eller fåra så, att den 
täckande bruktjockleken är minst 15 mm, dock 10 mm 
i fallet angivet i fi gur 5. 

Inom områden där böjmomenten är störst är det skäl 
att undvika överlappande skarvar i armeringen. Över-
lappande skarvs längd skall vara minst 90 Ø, där Ø är 
stångens diameter, om inte med tillförlitliga redovis-
ningar annat påvisas. 

I balkkonstruktioner är tvärsnittets effektiva höjd högst 
1/2 spännvidden och högst 10 gånger balkens bredd. 

3.3.6 KONSTRUKTIONERS 
DEFORMATIONER 

Murad konstruktion, förband och rörelsefogar projek-
teras således, att deformationer och sprickor, som för-
orsakas av laster, temperatur- och fuktighetsvariatio-
ner, inte är menliga för konstruktionens funktion eller 
skadar anslutande konstruktioner. 

3.4 Dimensionering 
av konstruktioner 

3.4.1 BÄRANDE VERTIKAL-
KONSTRUKTIONER 

3.4.1.1  Allmänt 

Bärande vertikalkonstruktioner belastas av last pa-
rallell med den vertikala axeln och av eventuell ho-
risontallast. Murade väggar och pelare dimensioneras 
homogena och antas inte kunna motta dragkrafter. 
Oarmerade murade väggar och pelare kan dimensio-
neras genom att anta dem kunna motta böjning endast 
då de dimensioneras mot vindbelastningar eller mot-
svarande kortvariga belastningar. 

Vid dimensionering beaktas lastens excentricitet och 
konstruktionens slankhet. Väggar och pelare betraktas 
som separata konstruktionsdelar genom att anta stöd-

sättet vara ledat eller att anta stödsättet vara delvis el-
ler helt infäst (t.ex. som delar av ramkonstruktioner). 

Då väggar och pelare fästas i horisontala konstruktio-
ner, kan dessa betraktas även som delar av en ramkon-
struktion och vid dimensionering av konstruktioner 
användas metoder som är noggrannare än de approxi-
mativa metoderna, som angetts i denna anvisning. I 
detta fall räknas vertikallasters excentricitet med hjälp 
av fästmoment och som knäcklängd Ho används nor-
malt konstruktionens 0,75-faldiga fria höjd. 

3.4.1.2  Tryckbärförmåga 

En murad väggs eller pelares tryckbärförmäga Nu räk-
nas ur formeln: 

Nu   =   
1 – 2 ed /t

1 +  0,001 (Ho /te )2
A cfcd      (3.3) 

där 
ed är dimensioneringsvärdet för normalkraftens 

första ordnings excentricitet 
Ho är knäckningslängd 
t är konstruktionens tjocklek 
te är konstruktionens effektiva tjocklek 
Ac är murade konstruktionens nettotvärsnittsarea 
fcd är dimensioneringsvärde för murens tryckhåll-

fasthet. 

Dimensioneringsvärdet för normalkraftens första ord-
nings excentricitet ed räknas ur formeln: 

ed  =  0,05 te + eo  (3.4) 

där 
eo är normalkraftens ursprungliga excentricitet. 

Då konstruktionens sidoförskjutning är förhindrad, 
kan som knäckningslängd Ho användas konstruktio-
nens fria längd. Då väggen har avstyvats till exempel 
med tvärgående vägg från den ena eller från båda si-
dor, räknas knäckningslängden Ho genom att multip-
licera den fria längden H med faktorn kh, som erhålls 
från tabell 3, där L är väggens vågräta längd. 

TABELL 3. 
Faktor kh. 

L/H
kh

Båda sidor är stödda 1) Den ena sidan är stödd 2)

0,3 0,2 0,5
0,5 0,3 0,7
1,0 0,6 0,9
1,5 0,8 1,0
2,0 0,9 1,0

1)  L    30 te
2)  L    15 te



Figur 6. 
Väggens stödande. 
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Den effektiva tjockleken te är i en enkel vägg dess no-
minella tjocklek och i pelare dess mindre sidomått. I 
slitsväggar, vilka är bundna med varandra med jämnt 
på hela väggytan fördelade murkramlor, som överför 
av väggens böjning orsakade horisontala krafter, räk-
nas den effektiva tjockleken ur formeln: 

te  =  3 (t1
3 + t2

3)   (3.5) 

där 
t1 och t2 är slitsväggens väggtjocklekar. 

För ett godtyckligt tvärsnitt räknas den effektiva tjock-
leken te genom formeln: 

te  =  (12 i)   (3.6) 

där 
i är styvhetsradien i den betraktade riktningen. 

3.4.1.3  Bärförmåga vid kombinerat 
tryck och böjning 

Om inte noggrannare dimensioneringsmetoder an-
vänds, räcker kontrollerande av följande villkor, då 
den mest kritiska lastkombinationen av normalkraft 
och böjmoment används: 

a) När en murad konstruktion, som är utsatt för tryck, 
belastas av ett böjmoment som ökar normalkraftens 
excentricitet, kontrolleras villkoret: 

Nu  �  Nd + 2 · (Ac/t) · (Md /Nd) fcd    (3.7) 

där 
Nu är den murade konstruktionens tryckbärförmä-

ga enligt punkt 3.4.1.2 

Nd är dimensioneringsvärde för normalkraft 
Md är dimensioneringsvärdet för det böjmoment 

som ökar normalkraftens excentricitet 
Ac är murade konstruktionens nettotvärsnittsarea 
t är konstruktionens tjocklek 
fcd är dimensioneringsvärde för murens tryckhåll-

fasthet. 

b) När utöver böjmoment som föranleds av vindlast 
den murade konstruktionen belastas av normalkraft, 
som är högst 50 % av den i punkt 3.4.1.2 avsedda 
tryckkapaciteten, kontrolleras villkoret: 

Mu  �  Md + (ed – t/6) · Nd   (3.8) 

där 
Mu är konstruktionens bärförmåga vid böjning en-

ligt punkt 3.4.2 
Md är det av vindlasten föranledda dimensione-

ringsvärdet för böjmoment (� 0,5 Nd) 
Nd är dimensioneringsvärde för normalkraft 
 (� 0,5 Nu); 
Nu är den murade konstruktionens tryckbärförmä-

ga enligt punkt 3.4.1.2 
ed är dimensioneringsvärdet för normalkraftens 

första ordnings excentricitet 
t är konstruktionens tjocklek. 

3.4.2 TRANSVERSALBELASTADE 
 VÄGGAR 

Då en vägg belastas i huvudsak av transversal last, 
kan böjmomenternas fördelning räknas genom att 
tilllämpa en ortotropisk plattas elasticitetsteori eller 
brottlinjeteori. Väggarna dimensioneras således, att av 
lasters dimensioneringsvärde orsakade böjmomenter 
inte överskrider bärförmågan vid böjning i den betrak-
tade riktningen. 



12 Då en murad konstruktion belastas av en av vind för-
orsakad horisontallast, räknas konstruktionens bärför-
måga vid böjning i vertikalriktning ur formeln: 

Mu  =  (fxd1 + �c) W   (3.9) 

där 
fxd1 är dimensioneringsvärdet för böjdraghållfast-

heten i brottnivå parallellt med liggfogar 
�c är av vertikala laster orsakad tryckspänning 

(räknas ur permanenta laster med partialkoef-
fi cient 0,9) 

W är tvärsnittets böjmotstånd. 

Bärförmåga vid böjning i horisontalriktning räknas ur 
formeln: 

Mu  =  fxd2 W    (3.10) 

där 
fxd2 är dimensioneringsvärdet för böjdraghållfast-

heten i brottnivå vinkelrätt mot liggfogar, men 
dock högst dimensioneringsvärdet för bärför-
mågan vid böjning hos murstenar, som befi n-
ner sig i brottnivån 

W är tvärsnittets böjmotstånd. 

I slitsväggar kan det antas, att vindlasten fördelas på 
väggarna i förhållande till dessas styvhet, då murkram-
lorna fördelas på hela väggytan och dimensioneras för 
vindtryck och sug. 

Då väggkonstruktionen är i horisontalriktning kon-
tinuerlig och förhållandet mellan väggens längd och 
tjocklek L/t är högst 25, kan den antas fungera som 
en båge i horisontalriktning. Väggens bärförmåga vid 
böjning kan räknas ur formeln: 

Mu  =  0,10 fcd t
2 H    (3.11) 

där 
fcd är dimensioneringsvärde för murens tryckhåll-

fasthet 
t är väggens tjocklek 
H är den betraktade väggdelens fria höjd. 

Då väggkonstruktionen är stödd längs dess hela övre 
och nedre kant, väggens slankhet H/t är högst 20 och 
väggen belastas samtidigt av en vertikallast, kan den 
antas fungera som en vertikal båge. Ifall av normal-
kraftens dimensioneringsvärde på hela tvärsnittsarean 
räknad tryckspänning är högst 0,2-faldigt dimensione-
ringsvärde för tryckhållfastheten, kan väggens bärför-
måga vid böjning räknas ur formeln: 

Mu  =  0,3 t Nd    (3.12) 

där 
t är väggens tjocklek 
Nd är dimensioneringsvärde för normalkraften 

(räknas ur permanenta laster medels partialko-
effi cient 0,9). 

3.4.3 AVSTYVANDE VÄGGAR 

Avstyvande väggar belastas av en horisontalkraft i 
deras plan och en eventuell vertikalkraft. Väggarna 
dimensioneras för skjuvning orsakad av horisontella 
krafter och för den vertikala kraften. 

En murad konstruktions skjuvbärförmåga Vu i liggfo-
garnas nivå räknas ur formeln: 

Vu  =  Acc fvd + � Nd  � 1,5 Acc fxd2    (3.13) 

där 
Nd är dimensioneringsvärdet för normalkraften 

vinkelrätt mot skjuvningsplanet (räknas ur per-
manenta laster medels partialkoeffi cient 0,9) 

Acc är nettotvärsnittets area minskad med den del 
som utsätts för drag 

fxd2 är dimensioneringsvärdet för böjdraghållfast-
heten i brottnivå vinkelrätt mot liggfogar, men 
dock högst dimensionerinsvärdet för bärförmå-
gan vid böjning hos murstenar, som befi nner 
sig i brottnivån 

� är 0,3, när murstenarnas nominella täthet 
 � 500 kg/m3 och 0,5 när murstenars nominella 

täthet > 500 kg/m3. 

Vid behov beaktas väggens glidning på fuktisolering-
en. 

Den avstyvande väggens tryckbärförmåga räknas i en-
lighet med avsnitt 3.4.1 genom att beakta lastens ex-
centricitet i väggens riktning. 

3.4.4 TRYCKBÄRFÖRMÅGA 
I LOKALT TRYCK 

När tryckpåkänning riktar sig mot endast en del av den 
murade konstruktionens yta, kan förhöjt dimensione-
ringsvärde för tryckhållfastheten i konstruktionens yta 
användas, om förutsättningar föreligger för att tryck-
påkänningen fördelar sig över en större yta än den ur-
sprungliga. 

Lasten antas fördela sig i enlighet med fi gur 7 så, att 
tan � = 0,5. 
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Figur 7.  Lokalt tryck. 
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Den lokala tryckkapaciteten NRu beräknas ur formel 

NRu = Aco fcd 
3 (A1/Aco)  �  k Aco  fcd  (3.14) 

där 
Aco är den belastade ytans area 
A1 är arean av belastningens fördelningsyta 
fcd är dimensioneringsvärde för murens tryckhåll-

fasthet 
k är 1,5, när murstenarnas nominella täthet 
 � 500 kg/m3 och 2,0 när murstenars nominella 

täthet > 500 kg/m3. 

Som förutsättning för användandet av formeln är (se 
fi gur 7), att: 
–  fördelningsytas tyngdpunkt bör ligga på den belas-

tande kraftens verkningslinje 
–  mellan den belastade ytan och fördelningsytan får 

inte fi nnas försvagningar i konstruktionen. 

3.4.5 ARMERADE MURADE 
KONSTRUKTIONER 

3.4.5.1  Dimensioneringsgrunder 

Med hjälp av armering kan man öka en murad kon-
struktions bärförmåga vid böjning och drag och för-
hindra sprött brott i konstruktionen. Armeringens 
funktion och den armerade konstruktionens egenska-

per beror förutom på materialegenskaperna hos mur-
stenar, murbruk och armering även på vidhäftningen 
mellan dessa samt på armeringens korrosionsskydd. 

Armering används normalt i balkkonstruktioner ovan-
för öppningar i muren och i transversalbelastade, som 
platta fungerande väggar. I så fall dimensioneras kon-
struktionerna för böjmoment, skjuvkraft och av dessa 
föranledd armeringens förankringskraft. 

3.4.6.2  Bärförmåga vid böjning 

Bärförmåga vid böjning Mu i en armerad konstruktion 
(se fi gur 8) beräknas ur formeln: 

Mu  =  0,85 As d fyd  �  � fcd b d2   (3.15) 

där 
As är dragarmeringens tvärsnittsarea 
b är tvärsnittets bredd 
d är tvärsnittets effektiva höjd 
fcd är dimensioneringsvärde för murens tryckbär-

förmåga i den betraktade riktningen 
fyd är dimensioneringsvärde för armeringsstålets 

hållfasthet 
� är 0,4, när murbruk används i såväl ligg- som 

stötfogar och 0,3 när murbruk används endast i 
fogar i armeringens riktning. 



Figur 8. 
Horisontalt armerad väggs tvärsnittsvärden vid 
böjning. 
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3.4.5.3  Skjuvbärförmåga 

Skjuvbärförmåga Vu i en armerad konstruktion beräk-
nas ur formeln: 

Vu  =  1,4 · �1 · b d · fxd2     (3.16) 

där 
b är tvärsnittets bredd 
d är tvärsnittets effektiva höjd 
fxd2 är dimensioneringsvärdet för böjdraghållfast-

heten i brottnivå vinkelrätt mot liggfogar, men 
dock högst dimensionerinsvärdet för bärförmå-
gan vid böjning hos murstenar, som befi nner 
sig i brott nivån 

�1 är en faktor, som har angetts i tabell 4. 

Vid kontroll av skjuvbärförmåga kan de dimensione-
rande laster, vilkas avstånd a från stödets kant är min-
dre än 2d, multipliceras med talet 0,5 · a/d. 

TABELL 4. 
Faktorn �1

Blocktyp 

�1

Horisontal 
och vertikal 
murbruksfog 

Murbruksfog 
endast i arme-
ringens riktning 

Massivt block 1,0 0,7

Block med hål 0,4 0,3

3.4.5.4  Förankringsbärförmåga 

Armeringens dragpåkänning i det betraktade tvärsnit-
tet är summan av påkänningar orsakade av böjmoment 
och skjuvkraft i det betraktade snittet. Detta kontrol-
leras med formeln: 

Fbu  �  Vd + Md /(0,85 d)     (3.17) 

där 
Vd är dimensioneringsvärde för skjuvkraft i tvär-

snittet 
Md är dimensioneringsvärde för böjmoment i tvär-

snittet 
d är tvärsnittets effektiva höjd. 

Det behöver dock inte antas att armeringsstängernas 
dragkraft är större än värdena i tvärsnitt som är avgö-
rande med avseende på böjmomentet. 

Förankringsbärförmåga Fbu hos en rak kamstång be-
räknas ur formeln: 

Fbu  =  fbu us lb     (3.18) 

där 
fbu är dimensioneringvärde för förankringshåll-

fasthet, vilket är för kamstänger (A500HW och 
B600KX) 

 1,5 N/mm2 när murbrukets tryckhållfasthets-
klass är minst M 7,5 

 och 
 0,8 N/mm2 när murbrukets tryckhållfasthets-

klass är minst M 5 
us är armeringsstångens omkretsmått 
lb är förankringslängd (� 10 Ø där Ø är stångens 

diameter). 



153.4.6 MURKRAMLOR 

Murkramlor i skalmuren dimensioneras för tryck och 
drag orsakad av vindtryck och sug. Som dragbärför-
måga för en enligt fi gur 9 förankrad av rostfritt eller 
varmförzinkat stål tillverkad murkramla med en dia-
meter på 4 mm används dimensioneringsvärdet 0,8 kN 
och som tryckbärförmåga värdet 0,4 kN, då murbru-
kets hållfasthetsklass är minst M 5. 

Drag- och tryckbärförmåga hos övriga typer av mur-
kramlor bestäms i enlighet med standarden SFS-EN 
845-1. 

Murkramlornas förankring i andra än murade kon-
struktioner projekteras i överensstämmelse med anvis-
ningarna, som gäller för vederbörande konstruktioner 
och den använda typen av murkramla. 

4 

TILLVERKNING AV 
KONSTRUKTIONER 

4.1 Allmänt 

Murad konstruktion utförs i enlighet med ritningar 
och övriga bygghandlingar. 

4.2 Ledning av murningsarbetet 

Personen, som ansvarar för murningsarbetet, bör ha 
med hänsyn till arbetet tillräcklig utbildning, skicklig-
het och erfarenhet. Han sköter om att planerna iakt-
tas och om arbetets kvalitet i byggnadsarbetets olika 
skeden. 

4.3 Förvaring av byggnadsmaterial 
på byggplatsen 

Murningsmaterial förvaras så, att de förblir använd-
bara. De skyddas mot regn, jordfukt, smuts och övriga 
skadliga påverkningar. I tillägg ombesörjes, att olika 
kvaliteter inte blandas med varandra. 

4.4 Murning 

4.4.1 ÖVERLAPPNING 

Om det i planerna inte annat nämns, förskjuts på var-
andra liggande murstenar med hänsyn till varandra 
normalt med ½ stens överlappning. 

4.4.2 FOGAR 

Konstruktioner muras med helt utfyllda fogar (fi gur 
4 a) eller med strängmurning (fi gur 4 b) eller med spe-
cialfogar enligt planerna. Strängmurning används en-
dast i konstruktioner vilkas tjocklek är minst 200 mm. 
Fogen kan vara indragen från murstenens utsida högst 
i enlighet med fi gur 4 c, om annat inte anges i planer-
na. Ligg- och stötfogars nominella tjocklek är 10 mm 
vid användandet av murbruk för normal användning 
och 2 mm vid användandet av tunnfogsbruk, om annat 
inte anges i planerna. Konstruktioner som är utsatta 
för väderpåkänning och i konstruktioner som tillhör 
stomkonstruktionen fästes speciell uppmärksamhet på 
fogars täthet. 

Figur 9. 
Exempel på murkramla i skalmuren. 

Vid projektering av murkramlor beaktas upprepande 
temperatur- och fuktrörelser i skalmuren. Från båda 
ändar inspända murkramlor av stål antas tåla deforma-
tionspåkänningarna, om deras fria längd är: 

l  �  (0,2  Ød H)    (3.19) 

där 
l är murkramlans fria längd 
Ød är murkramlans diameter 
H är skalmurens höjd. 

Om murkramlans längd är mindre än denna, används 
infästning, som tål en vertikalrörelse. 



16 Om man på arbetsplatsen tillsätter tillsatsmedel i mur-
bruket, bör det fi nnas på arbetsplatsen anvisning om 
tillverkning och användning av murbruk. 

4.4.3 PLACERING AV MURKRAMLOR 
OCH ARMERING 
I KONSTRUKTIONER 

Murkramlor och armering placeras i konstruktioner på 
ställen, som angetts i planerna således, att de i punk-
terna 3.3.5 och 3.4.6 angivna kraven uppfylls. 

4.4.4 ARBETETS NOGGRANNHET 

Förbindelselinjen mellan mittpunkterna i väggens 
och pelarens övre och undre ända får avvika från lod-
rätta med högst H/150 och från förbindelselinjen mätt 
krökning får vara högst H/250, där H är konstruktio-
nens fria höjd. 

Vid stöd får väggens och pelarens horisontella avvi-
kelse från den projekterade mittlinjen vara högst t/20, 
där t är den murade konstruktionens tjocklek. 

4.4.5 MURNINGSARBETETS DETALJER 

Fåror, slitsar och utskärningar, vars djup överskrider 
20 mm och bredd 50 mm, får göras endast på ett sätt 
som anges i ritningarna. 

4.4.6 VINTERMURNING 

Vinterförhållanden anses råda, då lufttemperaturen 
även tidvis sjunker under 0 °C. I så fall bör speciell 
uppmärksamhet fästas vid arbetets utförande, förva-
ring och upplagring av byggnadsmaterial, arbetsord-
ningen samt skyddandet av murade konstruktioner. 
Murstenarna får inte vara våta, is- eller snötäckta. Vid 
behov kan de uppvärmas. 

I vinterförhållanden används murbruk, som är avsedda 
för vinterförhållanden. Det får inte fi nnas isbitar eller 
tillfruset delmaterial i murbruket. Vid behov används 
vid blandning av murbruk uppvärmt vatten. Vid an-
vändning av varmt murbruk bör murbrukets snabba 
tillstyvnande beaktas. Det färdiga murbrukets tem-
peratur får inte överskrida +40 °C och det vid bland-
ning använda vattnets temperatur får inte överskrida 
+60 °C. Ifall vid murning används speciellt för vin-
termurning utvecklade murbruk, bör tillverkaren av 
murbruk uppvisa anvisningar om brukets användning 
inklusive köldgränser. Anvisningarna bör basera sig på 
forskningsresultat om brukets funktion i vinterförhål-
landen. 

Under vinterförhållanden utförs murningsarbet och 
konstruktionen skyddas så, att murbrukets temperatur 
kvarstår så länge över 0 °C, att vattnets frysning inte 
mera skadar murbruket eller vidhäftning mellan mur-
bruk och mursten. 

Murbruket får frysa till först när murstenens sugning 
har reducerat murbrukets vattenhalt på en tillräckligt 
lågt nivå eller när murbruket har härdats så länge, att 
den har uppnått tillräcklig hållfasthet innan tillfrys-
ning. 

För murcementbruk kan 6 % av torrvikt anses vara till-
räckligt liten vattenhalt med avseende på tillfrysning. 
Vattnets insugning från murbruk till mursten utreds 
genom prov eller på något annat tillförlitligt sätt. Då 
konstruktionen upptinar får murens hållfasthet antas 
vara högst 40 % av dimensioneringshållfastheten. 

Murcementbruk oavsett vattenhalten kan anses ha 
uppnått med avseende på tillfrysning tillräcklig håll-
fasthet då de har hårdnat minst 3 dygn vid högre tem-
peratur än 0 °C. Murbrukets temperatur uppföljs på 
ett tillförlitligt sätt. Då konstruktionen upptinar får 
murens hållfasthet antas vara högst 60 % av dimensio-
neringshållfastheten. 

4.4.7 SKYDDANDET AV KONSTRUKTIO-
NER UNDER UTFÖRANDE 

Murad konstruktion skyddas mot skadliga påverk-
ningar under utförande och mot nedsmutsning. Skad-
lig påverkning kan vara t.ex. att nymurad konstruktion 
blir våt på grund av regn, snö, smältvatten samt gjut-
ning och vätning av betongkonstruktioner eller att den 
för snabbt eller ojämnt torkar eller uppvärms. 

4.4.8 BELASTNING AV 
KONSTRUKTIONEN 

Formar och stöd utförs så, att det inte uppstår men-
liga deformationer i murade konstruktioner. Stödkon-
struktioner får rivas och konstruktionen belastas först, 
när den murade konstruktionen har uppnått tillräcklig 
hållfasthet. Konstruktionens hållfasthet kan bedömas 
på grundval av murbrukets hållfasthetsutveckling. 
Härdningshastigheten beror på vattnets uppsugning i 
murstenar och på temperatur. 

Under vinterförhållanden bör speciell uppmärksamhet 
fästas vid tillräcklig hållfasthetsutveckling. 
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KVALITETSKONTROL 

5.1 Allmänt 

För att försäkra murade konstruktioners duglighet 
kontrolleras kvaliteten hos konstruktioner och bygg-
nadsmaterial som används till dessa. 

5.2 Kontroll av materials och 
varors kvalitet 

Kontrollen av materials och varors kvalitet omfattar 
den kvalitetskontroll som företas av den som tillver-
kar och använder murstenar, murbruk och delmaterial 
i dem samt armeringar och annat material. 

Tillverkare av material och varor kontrollerar produk-
ternas kvalitet (se avsnitt 2): 
–  för produkter i enlighet med SFS-handboken nr 

176 på ett sätt, som förutsätts i handboken 
–  för produkter i enlighet med SFS-EN produktstan-

dard på ett sätt, som förutsätts i CE-märkningen 
–  för övriga produkter enligt av miljöministeriet 

godkänd kontrollorgans anvisningar. 

På byggnadsplatsen granskas byggnadsmaterial oku-
lärt och försäkras, att de motsvarar planerna och upp-
fyller dugligheten i överensstämmelse med avsnitt 6. 
Tillverkningsbeteckningarna i produkterna och i för-
packningarna tas till vara. 

5.3 Kontroll av konstruktioners 
tillverkning 

Kontroll av konstruktioners tillverkning omfattar kon-
troll av arbetsutförande samt eventuella förhandsprov-
ningar och provningar under arbetsutförande. 

Personen, som ansvarar för murningsarbetet överva-
kar, att arbetet utförs med tillräcklig yrkesskicklighet 
i enlighet med anvisningarna i avsnitt 4 och de anvis-
ningar som projektören lämnar. 

En murad konstruktions hållfasthetsegenskaper utreds 
medels förhandsprovningar, om det används murste-
nar eller murbruk som avviker från SFS-handboken 

nr 176 eller om det används tillsatsmedel, vars egen-
skaper inte är kända, eller om det används vid dimen-
sionering dimensioneringsvärden som avviker från 
dem som angetts i denna anvisning. Förhandsprov-
ningar görs i överensstämmelse med avsnitt 7. I för-
hand utreds vid behov även murade konstruktioners 
övriga egenskaper, såsom väderbeständighet och fukt-
teknisk funktion. Provstycken till förhandsprovningar 
görs från byggmaterial, som är avsedda att användas. 
Förhandsprovningar kompletteras vid behov med 
provningar under arbetets utförande. 

6 

KONSTRUKTIONERS 
DUGLIGHET 

Dugligheten hos murade konstruktioner påvisas med 
ledning av de upplysningar om materialen och varor-
na, projekteringen och tillverkningen av konstruktio-
ner som förutsätts i dessa anvisningar. Påvisning av 
dugligheten kan baseras också på materialet som är 
tillgängligt om förhandsprovningar och under arbetets 
utförande gjorda provningar som kompletterar dessa. 

Dugligheten hos material och varor anses i allmänhet 
vara godtagbara, om 
–  de är i överensstämmelse med kraven i avsnitt 2 
 och 
–  det har inte framkommit anledning att betvivla 

materialens och varornas kvalitet. 

I övrigt fall bedöms dugligheten på basen av prov-
ningar, som utförts i en godkänd provningsanstalt med 
provstycken som tagits från arbetsplatsen. Provstyck-
en och provningar utförs på ett sätt, som förutsätts i 
SFS-handboken nr 176 i den omfattningen, som be-
döms ändamålsenligt med tanke på den konstruktion 
som tillverkas. 

Vad murkramlorna i konstruktioner angår är i allmän-
het tillräckligt, att de besiktigas okulärt och konstate-
ras uppfylla förutsättningarna i punkt 2.4. 
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BESTÄMMANDE AV 
MURENS HÅLLFASTHETS-
EGENSKAPER GENOM 
PROVNING 

7.1 Allmänt 

Murens hållfasthetsegenskaper, som används vid pro-
jektering av konstruktioner, kan bestämmas med mu-
rade provstycken. Proven kan utföras gällande för en 
murbruksblandning, en typ av mursten och ett mur-
ningssätt eller som mer omfattande tillämplighets-
provningar. 

7.2 Antal prov 

Antal prov beror på den önskade noggrannheten hos 
resultat och omfattningen av resultatens användnings-
område. För att utreda egenskaperna utförs minst tre 
provningar med varje materialkombination som stu-
deras. För statistiskt betraktande av resultat fordras 
minst sex likadana prov. 

7.3 Provningsarrangemang 

Provningsarrangemang utförs så, att påkänning på 
provstycken motsvarar med tillräcklig noggrannhet 
murens påkänning i konstruktionen. Provningarna ut-
förs i överensstämmelse med de standarder som gäl-
ler för dem. I samband med konstruktionsprovningar 
utförs i erforderlig omfattning egenskaperna hos mur-
stenar och murbruk, som används. 

7.4 Betraktande av 
provningsresultat 

De karakteristiska hållfastheterna räknas ur provnings-
resultat genom att använda nedre 5 % fraktil och kon-
fi densnivå 50 %. Om provningsresultat fi nns i ett antal 
som förutsätts av statistiskt betraktande, räknas den 
karakteristiska hållfastheten av medelvärde och stan-
dardavvikelse, vilka bestämts ur provningsresultat. 
Om provningsresultat inte fi nns i tillräckligt antal för 
bestämmande av standardavvikelsen, kan som murens 
standardavvikelse normalt antas 15 % av medelvärdet. 
Den karakteristiska hållfastheten får i så fall inte antas 
vara större än det minsta enskilda provningsresultatet. 
Murens deformationsegenskaper bestäms som medel-
värde av provningsresultat. På grundvalen av i sam-
band med konstruktionsprovningar gjorda murstenars 
och murbrukets provningsresultat bestäms de egen-
skaper, som behövs vid kvalitetskontroll av dessa. 

8 

BRANDTEKNISK 
DIMENSIONERING 

8.1 Dimensioneringsprinciper 

Bärande och sektionerande byggnadsdelar indelas i 
klasser beroende på hur de motstår brand. Kraven som 
ställs på byggnadsdelar beskrivs med följande beteck-
ningar: 

R  bärförmåga 
E  integritet 
I  isolering 

Byggnadsdels överensstämmelse med kraven påvisas 
experimentellt, med beräkningsmetoder eller med ta-
belldimensionering enligt punkt 8.2. 

Byggnadsdelar utförs i sådana byggnadsvaror att de 
för vart och ett sätt de brukas för uppfyller klasskraven 
som ställts på varorna. 

Förklaring: 

Brandbeständighetskraven som ställs på byggnadsde-
lar och klasskraven som ställs på byggnadsmaterial 
har angetts i Finlands byggbestämmelsesamlings de-
lar E1, E2, E4 och E9. 

8.2 Brandbeständighet baserad på 
tabelldimensionering 

I tabellerna 5 och 6 har angetts de mot olika brand-
motståndsklasser svarande minimimått hos murade 
väggar av lättbetongblock i öppningsgruppen 1 eller 2 
murade med murbruk. 

Dimensioneringsslankheten bör uppfylla villkoret 

Ho / te  �  27  för bärande murade konstruktioner 
 (3.20) 
Ho / te  �  40  för icke bärande murade 
  konstruktioner 
där 
Ho är knäckningslängd 
te är konstruktionens effektiva tjocklek. 



19TABELL 5. 
Av lättklinkerblock (nettotorrdensitet � 1000 kg/m3) murad väggs minsta tjocklek (mm) i olika brandbeständig-
hetsklasser EI (sektionerande icke bärande konstruktion), REI (sektionerande bärande konstruktion) och 
R (bärande konstruktion inom sektionen). 

Minsta tjocklek (mm) hos murad vägg 

Brandbeständighetsklass, 
brandmotståndstid 
(i minuter) 

30 60 90 120 180 240

EI 70 70 100 100 120 150

REI 100 100 120 150 200 200

R1 100 125 150 200 240 290

1  Väggens längd minst 1 m. 

TABELL 6. 
Av härdade lättbetongblock (400 kg/m3 � bruttotorrdensitet � 650 kg/m3) murad väggs minsta tjocklek (mm) 
i olika brandbeständighetsklasser EI (sektionerande icke bärande konstruktion), REI (sektionerande bärande 
konstruktion) och R (bärande konstruktion inom sektionen). 

Minsta sidomått (mm) hos murad vägg 

Brandbeständighetsklass, 
brandmotståndstid 
(i minuter) 

30 60 90 120 180 240

EI 68 68 88 100 120 150

REI 100 100 100 150 200 200

R1 100 125 150 200 240 290

1  Väggens längd minst 1 m. 
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REFERENSER 

SFS-käsikirja 176  Muuratut tuotteet (SFS-handbok nr 176 Murade produkter) 

SFS 7001  Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja 
 niille asetetut vaatimustasot 
 (Krav på murade produkter i olika bruksändamål och 
 på produkter ställda kravnivåer) 

SFS-EN 1996  Eurokoodi 6 – Muurattujen rakenteiden suunnittelu 
 (Eurokod 6 – Dimensionering av murade konstruktioner) 

SFS-EN 771-3  Muurauskappaleiden spesifi kaatiot – 
 Osa 3: Betoniharkot (normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaines) 
 (Murstenars specifi kationer – 
 Del 3: Betongblock (stenmaterial av normal vikt och lättballast)) 

SFS-EN 771-4  Muurauskappaleiden spesifi kaatiot – 
 Osa 4: Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot 
 (Murstenars specifi kationer – Del 4: Härdade lättbetongblock) 

SFS-EN 845-1 Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifi kaatiot – 
 Osa 1: Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, kannakkeet ja konsolit 
 (Specifi kationer för produkter, som kompletterar murade konstruktioner – 
 Del 1: Murkramlor, spännband, balkvägare och konsoler) 

SFS-EN 845-3 Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifi kaatiot – 
 Osa 3: Harkkosauman raudoiteteräsverkot 
 (Specifi kationer för produkter, som kompletterar murade konstruktioner – 
 Del 3: Armeringsnet för blockfogar) 

SFS 1215 Betoniteräkset – Hitsattava kuumavalssattu harjatanko A500HW 
 (Armeringsstål – Svetsbar varmvalsad kamstång A500HW) 

SFS 1259 Betoniteräkset – Kylmämuokattu ruostumaton harjatanko B600KX 
 (Armeringsstål – Kallbearbetad rostfri kamstång B600KX) 
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BETECKNINGAR 

fxk1 är karakteristiskt värde för murens böjdrag-
hållfasthet i brottnivå parallellt med liggfogar 

fxd1 är dimensioneringsvärde för murens böjdrag-
hållfasthet i brottnivå parallellt med liggfogar 

fxk2 är karakteristiskt värde för murens böjdrag-
hållfasthet i brottnivå vinkelrätt mot liggfogar, 
men dock högst bärförmågan vid böjning hos 
murstenar, som befi nner sig i brottnivån 

fxd2 är dimensioneringsvärde för murens böjdrag-
hållfasthet i brottnivå vinkelrätt mot liggfogar, 
men dock högst bärförmågan vid böjning hos 
murstenar, som befi nner sig i brottnivån 

fvk är karakteristiskt värde för murens skjuvhåll-
fasthet 

fyd är dimensioneringsvärde för armeringsstålets 
hållfasthet 

i är styvhetsradien i den betraktade riktningen 

k är faktor för den lokala tryckbärförmågans 
övre gräns 

kh är är den fria höjdens reduktionsfaktor, då 
väggen är avstyvad t.ex. med en tvärvägg 

l är murkramlans fria längd 

lb är förankringslängd 

p1  är dimensioneringsvärdet för det av jordens 
vikt föranledda jordtrycket 

p2  är dimensioneringsvärdet för det av ytlasten 
och i kohensionsmark dessutom av kohesio-
nen föranledda jordtrycket 

q är ytlasten 

t är väggens tjocklek 

te är konstruktionens effektiva tjocklek 

t1 och t2   är slitsväggens väggtjocklekar 

us är armeringsstångens omkretsmått 

� är faktor för övre gräns hos den armerade 
konstruktionens bärförmåga vid böjning 

�1 är reduktionsfaktor hos den armerade kon-
struktionens bärförmåga vid skjuvning 
(inverkan av hål och murbruksfogar) 

�c är av vertikala laster orsakad tryckspänning 

� är friktionsfaktor 

� är kryptalet 

Ø  är armeringsstångens diameter 

Ød är murkramlans diameter 

Ac är den murade konstruktionens netto tvär-
snittsarea 

Acc är nettotvärsnittets area minskad med den del 
som utsätts för drag 

Aco är den belastade ytans area 

A1 är arean av belastningens fördelningsyta 

As är dragarmeringens tvärsnittsarea 

Ec är den murade konstruktionens elasticitets-
modul för kortvariga belastningar 

Ecc är den murade konstruktionens elasticitets-
modul för långvariga belastningar 

Fbu  är förankringsbärförmåga hos en rak 
kamstång 

H är är den betraktade väggdelens höjd, 
påfyllningshöjd (m) 

Ho är knäckningslängd 

Mu är konstruktionens bärförmåga vid böjning 

Md är dimensioneringsvärdet för böjmoment 

Nu är den murade konstruktionens tryckbär-
förmäga 

Nd är dimensioneringsvärde för normalkraft 

NRu  är lokal tryckbärförmåga 

Vd är dimensioneringsvärde för skjuvkraft i tvär-
snittet 

W är tvärsnittets böjmotstånd 

a är lastens avstånd från stödet 

b är tvärsnittets bredd 

c är kohesionsmarkens kohesion 

d är tvärsnittets effektiva höjd 

ed är dimensioneringsvärdet för normalkraftens 
första ordnings excentricitet 

eo är normalkraftens ursprungliga excentricitet 

fck är karakteristiskt värde för murens tryckhåll-
fasthet 

fcd är dimensioneringsvärde för murens tryckhåll-
fasthet 

fqm  är tryckhållfasthetens medelvärde för lättklin-
kerbetongens massa 

fb är normaliserade tryckhållfasthetens medel-
värde för härdad lättbetong 

fbu är förankringsbärförmåga 


